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2003 yilinda “Kaliteyi Sunmak Sanattir” felsefesiyle yola ¢ikmis
ve bu diisiinceyi marka ismi olarak benimsemis olan KSS,

2013 yili itibariyle kurdugu KSS Yalitim insaat Sanayi A.S.

ile yapi sektoriindeki yatirimlarini stirdiirmektedir.

KSS olarak vizyonumuz, yapi sektoriiniin ihtiyaci olan teknolojik
ve inovatif Urtinler Ureterek, Tirkiye ve yakin cografyamizdaki
insanlarin, yasam standartlarini yiikseltmek ve yasam kalitesini
arttirmaktir.

KSS, 6000 m?'si kapali alan olmak tizere toplamda 22.000 m?
alanda modern teknolojiye dayanan Uretim tesisiyle; toz ve likit
grubu drtinlerde yillik 150.000 ton, boya grubu Uriinlerde
30.000 ton uretim kapasitesine sahiptir. KSS, yillik 10.000.000
adet bims, 9.000.000 m? EPS iiretim kapasitesine sahiptir.

Yapi sektoriinde 300'den fazla irin yelpazesiyle siz degerli
misterilerine hizmet vermektedir.

Tim basarili calismalarin ardinda iyi bir takim ¢alismasi, hedefe
odaklanma, yenilige ve gelisime verilen 6nemin yattigina inanan
firmamiz, kendi biinyesindeki laboratuvarlar ile akredite olmus
dis laboratuvarlarda gerceklestirdigi Ar-Ge calismalarina biiytik
6nem vermektedir.Yiiksek kalite ve uygun fiyat yaklagimiyla
misterilerinin taleplerini, beklentilerin Gistline ¢ikarak karsilama
konusunda is sistemlerini stirekli iyilestirmekte; bilgiye ve
teknolojiye 6nem vererek, iirtin ve hizmetlerine inovatif (yenilikgi)
ozellikler katmaktadir.

% 100 Tiirk sermayesiyle kurulmus olan KSS Yalitim ingaat
Sanayi A.S., kaliteli tiretimin yani sira, sundugu yenilikgi hizmet
diistincesiyle siz degerli is ortaklariyla birlikte hayata konfor ve
gliven getiriyor, deger katiyor.
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SILIKONLU IPEK 1509001 <€S>

TANIM:
Su bazli, akrilik kopolimer esasli, silikon katkili, ipeksi mat dokusunda dekoratif son kat i¢
cephe boyasidir.

UYGULAMA ALANI:

BONART SILIKONLU IPEK g Cephe Boyasi, i¢ cephe eski-yeni boyali/sivali tavan-duvar,
algi, macun, algipan, betopan, OSB, cam tekstili yiizeyler tizerine uygun astarlama islemi
tamamlandiktan sonra uygulanir.

UYGULAMA:

BONART SILIKONLU IPEK uygulamasi yapilacak yiizeyler diizgiin, saglam, astar ve son
kat boyay tastyabilecek durumda olmalidir. ilk defa uygulama yapilacak yeni sivali i¢
yuizeylerde BONART KONSANTRE ASTAR kullanilmalidir. Firca, rulo ve puskirtme ile
uygulanabilir. Cok kirli ylizeylerde boyanin értiictiliiglini artirmak amaciyla 1 kat leke
ortiicii boya uygulandiktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalidir.
Uygulama esnasinda ve uriinlerin tam kurumasi tamamlanincaya kadar, ortam ve yiizey
sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

IC CEPHE PLASTIK 509001 <>

TANIM:

Akrilik kopolimer emdlsiyon esasli, mat gorinumli, dekoratif i¢ yiizey plastik boyasidir.

UYGULAMA ALANI:

BONART I CEPHE PLASTIK BOYA i¢ cephe eski-yeni boyali /sivali tavan-duvar, alg,
macun, algipan, betopan, OSB, cam tekstili yiizeyler lizerine uygun astarlama islemi
tamamlandiktan sonra uygulanir. i¢ cephe yiizeylerde dekoratif ve koruyucu amagla
guvenle kullanilir.

UYGULAMA:

BONART i¢ CEPHE PLASTIK BOYA uygulamasi yapilacak yiizeyler saglam, kuru ve temiz
olmalidir. Kirli, tozlu, kabarmis ve eski boyali yiizeyler kazinarak temizlenmeli ve yiizey
bozukluklari BONART KONSANTRE ASTAR ile astarlanmalidir. Uygulama esnasinda

ve trtinlerin tam kurumasi tamamlanincaya kadar, ortam ve yiizey sicakliginin +5°C ile
+30°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir, ytizeyler dondan korunmalidir. Fir¢a, rulo ve
puskirtme ile uygulanabilir.

BONART Konsantre Astar uygulamasindan 2-3 saat sonra, BONART iC CEPHE PLASTIK
BOYA % 15-20 su ile (hacimce) inceltilerek, yizeye iki kat halinde fir¢a veya rulo ile tatbik
edilir. Katlar arasinda 2-3 saat beklenmelidir.

SILIKONLU MAT 1509001 <€S>

TANIM:
Akrilik kopolimer esasli, mat gériinimld, silikonlu dekoratif birinci sinif i¢ cephe son kat
emiilsiyon boyasidir.

UYGULAMA ALANI:

BONART SILIKONLU MAT i¢ cephe eski-yeni boyali /sivali tavan-duvar, algi, macun,
algipan, betopan, OSB, cam tekstili ylizeyler tizerine uygun astarlama islemi
tamamlandiktan sonra uygulanir.

UYGULAMA:

BONART SILIKONLU MAT uygulamasi yapilacak yiizeyler diizgiin, saglam, astar ve son
kat boyay tagiyabilecek durumda olmalidir. ilk defa uygulama yapilacak yeni sivali i
yiizeylerde BONART KONSANTRE ASTARI kullanilmalidir. Firga, rulo ve piiskiirtme ile
uygulanabilir. Cok kirli yilizeylerde boyanin értiiciiliiglini artirmak amaciyla 1 kat leke
ortiicti boya uygulandiktan sonra, bir veya iki kat halinde son kat boya uygulanmalidir.
Uygulama esnasinda ve Uriinlerin tam kurumasi tamamlanincaya kadar, ortam ve yiizey
sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir, yiizeyler dondan
korunmalidir.

“Verilen sarfiyat duvarin cinsi ve emiciligine gore degiskenlik gésterebilir. Kesin sarfiyatlar icin kontrollii numune calismasi yapilmalidir.”
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TAVAN BOYASI 1509001 <€S&>

TANIM:

Akrilik kopolimer baglayici esasli, mat, i¢ cephe tavan boyasidir.

SARFIYAT m/kg UYGULAMA ALANI:
Her tiirldi algi, siva beton ve eternit gibi i¢ cephe tavan yiizeylerde dekoratif ve koruyucu
amagla gtivenle kullanilir.

AMBALAJ UYGULAMA:

BONART TAVAN BOYASI uygulamasi yapilacak yiizeyler saglam, kuru ve temiz olmalidir.
Kirli, tozlu, kabarmis ve eski boyali ytizeyler kazinarak temizlenmeli ve yiizey bozukluklari
tamir edilmelidir.

BONART TAVAN BOYASI % 15-25 su ile (hacimce) inceltilerek, yiizeye iki kat halinde
firca veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasinda 2-3 saat beklenmelidir. Uygulama sirasinda
yuizey ve ortam sicakliginin 5°C - 35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

PLASTIK TAVAN BOYASI Is09001 <>
TANIM:
Akrilik kopolimer baglayici esasli, yiiksek orttictliige sahip, mat, extra i¢ cephe tavan
boyasidir.

SARFIVATm/kg)  yGULAMA ALANI:

Her tiirld algi, siva beton ve eternit gibi i¢ cephe tavan yiizeylerde dekoratif ve koruyucu
amagla giivenle kullanilir.

AMBALA]

UYGULAMA:

BONART PLASTiK TAVAN BOYASI uygulamasi yapilacak yiizeyler saglam, kuru ve temiz
olmalidir. Kirli, tozlu, kabarmis ve eski boyali ytizeyler kazinarak temizlenmeli ve yiizey
bozukluklari tamir edilmelidir.

BONART PLASTIK TAVAN BOYASI % 15-25 su ile (hacimce) inceltilerek, yiizeye iki kat
halinde firca veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasinda 2-3 saat beklenmelidir. Uygulama
sirasinda ytizey ve ortam sicakliginin 5°C — 35°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir.

“Verilen sarfiyat duvarin cinsi ve emiciligine gore degiskenlik gésterebilir. Kesin sarfiyatlar icin kontrollii numune calismasi yapilmalidir.”
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ASTARLAR

« Parlak film olusturma
« Su emiciligi 5z
» Mikemmel esneklik
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“Verilen sarfiyat duvarin cinsi ve emiciligine gore degiskenlik gésterebilir. Kesin sarfiyatlar icin kontrollii numune calismasi yapilmalidir.”
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PARLAK YUZEY ASTARI 1509001

TANIM:

ic ve dis mekanlarda yapismasi zor olan parlak yiizeyleri hazirlamak amaci ile kullanilan su
bazli Akrilik regine esasli aderans arttirici bir astardir.

UYGULAMA ALANI:

Tum yapilarda, fayans tizeri fayans uygulamalarinda, emiciligi yiiksek siva yiizeylerde, algi,
beton yiizeylerde, su emiciligi engellemek amaciyla kullanilir. Uygulandig! yiizeyin, yiizey
yapismasini arttirarak, ytizeyi puriizli hale getirir.

UYGULAMA:

BONART PARLAK YUZEY ASTARI fayans iizeri fayans uygulamasinda veya mermer,
granit gibi parlak ylizeylere aderans arttirmak amaci ile kullanilir. Uygulanacak yiizeyin
ve ortamin sicakliginin Uygulama Sicakliginin +5°C ve +35°C arasi olmasi gereklidir.
BONART PARLAK YUZEY ASTARI %20 oraninda su ile inceltildikten sonra firca ve rulo
kullanilarak uygulanir.

KONSANTRE ASTAR 1509001

TANIMI:

Su bazli, akrilik kopolimer esasli, yiiksek penetrasyon ve aderansa sahip, yogun konsantre
astardir.

UYGULAMA ALANI:
Algi, kireg badana, 6zelligini yitirmis diisiik kaliteli emici plastik boyali yiizeyler, gaz beton
vb. cok emici ve/veya tozuma karakterli yiizeylerde uygulanir.

UYGULAMA:

BONART KONSANTRE ASTAR uygulamasi yapilacak ytzeyler kuru, temiz ve kendini
tastyabilecek durumda olmalidir. Algi ve benzeri yiizeylerde zimpara yapildiktan sonra
ylizeyin nemli bir bez/nemli arag yikama firgasi ile tozu alinarak BONART KONSANTRE
ASTAR uygulamasina gegilmelidir. BONART KONSANTRE ASTAR hacimce 1/7 oraninda
inceltme yapildiktan sonra yiizeye firca veya rulo ile tarama/perdahlama yapilmadan
uygulanmalidir. Uygulama esnasinda yiizey sicakligi +5°C ile +30°C arasinda olmalidir.
Astar uygulama ve kuruma stireleri igerisinde yiizey dondan korunmalidir. BONART
KONSANTRE ASTAR uygulamasindan en az 4 saat sonra boya uygulamasi yapilmalidir.

iC CEPHE DONUSUM ASTARI 1509001

TANIM:

Akrilik kopolimer emidilsiyon esasli, beyaz pigmentli, i¢ cephe astar boyasidir.

UYGULAMA ALANI:

BONART i¢ CEPHE DONUSUM ASTARI briit beton, diiz veya piiriizlii her cins sivali,
mineral esasli ylizeylerde, rengini kaybetmis kendini tasiyabilen silikon veya akrilik esasli
eski boyali yiizeylerde kullanilir.

UYGULAMA:

BONART i¢ CEPHE DONUSUM ASTAR uygulamasi yapilacak yiizeyler saglam, kuru ve
temiz olmalidir. Kabarmis kisimlar kazinmali, eski solvent bazli boyali yiizeyler; iri disli bir
zimpara ile zimparalanarak dis agilmali, ylizeydeki kir ve zimpara tozlari temizlenmelidir.
BONART i¢ CEPHE DONUSUM ASTAR uygulama esnasinda ve iriinlerin tam kurumasi
tamamlanincaya kadar, ortam ve yiizey sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir, ytizeyler dondan korunmalidir. Uygulamalar firca, rulo veya puskirtme
ile tek kat yapilmalidir.



| [@NJART |

sil_ﬁmm.u*
ASTAR
v CERHE ASTARE

BRUT
BETON
ASTARI

Did CRPHE AsTAR

SARFIYAT m?/kg

AMBALA)

SARFIYAT m?/kg

AMBALA]

SARFIYAT m?/kg

AMBALA]

@) VART |

DEKORATIF ONCESi KAPLAMA ASTARI 1509001

TANIM:

Yiizeylerin su emme &zelligini azaltan, uygulama kolayligi ve yapisma aderansini arttiran
kullanima hazir akrilik astar malzemedir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dig cephelerde seramik kaplama, tesviye sapi, yalitim, boya gibi uygulamalardan
6nce, tozumay! ve su emiciligi 6nlemek ve verimi artirmak amaciyla uygulanir.

UYGULAMA:

Yiizeyin kiirtinii almig ve saglam olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak olan
ylizey yapismayi 6nleyecek toz, kir gibi etkenlerden arindirilmalidir. AKRILIK ASTAR
kullanilmadan 6nce calkalanmalidir. ASTAR zemine rulo ya da firga yardimi ile 2 kat
olacak sekilde siirilmelidir. Uzerine yapilmasi istenilen uygulamadan énce 45-60 dk.
beklenmelidir. ASTAR tamamen kurumadan uygulamaya gecilmemelidir.

DIS CEPHE SILIKONLU ASTAR 1509001

TANIM:
Silikon emiilsiyon esasli, pigmentli, aderans (yapisma) giicii yiiksek, dis cephe boya
astaridir

UYGULAMA ALANI:
Mineral esasli, emici yiizeylerde ilk defa yapilacak boya uygulamalarindan énce ve eski
boyali yiizeyler iizerine yapilacak uygulamalardan 6nce kullanilmasi 6nerilir.

UYGULAMA:

BONART DIS$ CEPHE SILIKONU ASTAR uygulanacak yiizey saglam, temiz, kuru ve kendini
tagtyabilecek durumda olmalidir. BONART DIS CEPHE SILIKONU ASTAR firca, rulo veya
puskirtme ile tek kat uygulanir. Yiizey bozukluklari BONART DIS CEPHE MACUNU ile
diizeltilmelidir. Uygulama esnasinda yiizey sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina
dikkat edilmelidir. BONART DIS CEPHE SILIKONU ASTAR ve her kat boya arasinda 6-8
saat beklenilmesi ve bu siire boyunca yiizeyin, don ve yagmurdan korunmasi gerekir.
Beton, brit beton, sivali ylizeylerde priz stiresine uyulmalidir.

.. G]| 1509001
BRUT BETON ASTARI

TANIM:

Akrilik kopolimer emidilsiyon esasli, yiizey doldurucu &zellikli, renkli pigmentli briit beton
tzerine yapilacak algi ve ¢cimento esasli siva uygulamalarindan 6nce kullanilan i¢ ve dis
cephe astaridir.

UYGULAMA ALANLARI:

Briit beton yiizeylere algi ve ¢cimento esasli har¢ uygulanmasindan énce uygulanir. Briit
beton duvar, kolon, tavan gibi yiizeylerde tutunmayi artirici (aderans) olarak kullanilir.

UYGULAMA:

BONART BRUT BETON ASTARI uygulamas! yapilacak yiizeyler; her tiirlii kir, yag ve
tozdan arindirlmig temiz ve kuru olmalidir. BONART BRUT BETON ASTARI tek kat
olarak rulo ile uygulanir. BONART BRUT BETON ASTARI uygulandiktan 6 saat sonra
al¢i uygulamasina gegilir. Uygulama esnasinda yiizey ve ortam sicakliginin en az +5°C
en cok +30°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir. BONART BRUT BETON ASTARI
uygulamasindan sonra en ge¢ 7 giin icinde mutlaka siva, al¢i uygulamasina gegilmelidir.

“Verilen sarfiyat duvarin cinsi ve emiciligine gore degiskenlik gésterebilir. Kesin sarfiyatlar icin kontrollii numune calismasi yapilmalidir.”
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SEFFAF ASTAR 1509001

TANIM:
Akrilik esasli, algi ytizeyleri boyaya hazirlayan, su gegirimsizlik saglayarak boya sarfiyatini
azaltan seffaf astardir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda saten alg, kireg badana, 6zelligini yitirmis boyali yiizeyler gibi su
emiciligi yiiksek zeminlerde kullanilir.

UYGULAMA:

BONART SEFFAF ASTAR uygulamasi yapilacak yiizeyler diizgiin, saglam, astar ve son kat
boyay: tasiyabilecek durumda olmalidir. Boya yapilacak yiizeyler, her tiirl kir, toz, kalip
yag, gevsek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yiizey diizeltme islemleri yapilmalidir.
Uygulama esnasinda ve triinlerin tam kurumasi tamamlanincaya kadar, ortam ve yiizey
sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina dikkat edilmelidir, yiizeyler dondan
korunmalidir. BONART SEFFAF ASTAR inceltme yapilmadan yiizeye firca veya rulo ile
tarama/perdahlama yapilmadan (rulo yiizeyde bir yonde, bir tur attirilarak) camimsi
ytizey olusturmadan uygulanmalidir. Camsi yiizey olusmus ise mutlaka zimpara yapilarak
ytizey matlastirilmalidir. Kesinlikle puskiirtme yontemi ile uygulanmamalidir.
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DIS CEPHE SiLIKONLU BOYA 1509001 <S>

TANIM:
Akrilik emiilsiyon esasli, silikonlu mat dis cephe boyasidir.

UYGULAMA ALANI:
Her tiirlii beton, gaz beton, briket, tugla, siva ve benzeri mineral yiizeylerde kullanilir.
Ancak, elastik boya sistemleri Gizerine uygulanmamalidir.

UYGULAMA:

BONART DIS CEPHE SILIKONLU BOYA uygulamas! yapilacak yiizeyin saglam, kuru, temiz
ve kendini tasiyabilecek durumda olmasi gerekmektedir. Varsa her tiirlii kir, toz, kalip
yag! ve gevsek tabakalardan arindirilmalidir. Beton, briit beton, yeni sivali yiizeylerde

priz stiresi beklenmeli (28 giin), gevsek siva tanecikleri yiizeyden raspa veya benzeri
yontemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yiizey duizeltme ve tamiratlari yapitmalidir.
BONART DIS CEPHE SILIKONLU ASTAR uygulandiktan sonra boya islemine gegilmelidir.
Uygulama ve iriin kuruma siiresi boyunca ortam ve yiizey sicakliginin +5°C ile +30°C
arasinda olmasi ve her tiirlii yagis, ¢ig ve dondan korunmasi gerekmektedir.

DIS CEPHE AKRILIK BOYA 1509001 <S>

TANIM:
Akrilik kopolimer baglayici esasli, mat, dis cephe boyasidir.

UYGULAMA ALANI:
Binalarin dis cephelerindeki her tiirld siva, briit beton, gazbeton, tugla vb. yapi
malzemelerinde kullanilir.

UYGULAMA:

Uygulama yapilacak ytizeyler saglam, kuru ve temiz olmalidir. Kirli, tozlu, kabarmis ve
eski boyali ytizeyler kazinarak temizlenmeli ve yiizey bozukluklari BONART DIS CEPHE
MACUNU ile diizeltilmelidir. Yiizeye BONART DI$ CEPHE SILIKONLU ASTAR' ile tek kat
tatbik edilmelidir. Astar uygulamasindan sonra 2-4 saat sonra, BONART DI$ CEPHE
AKRILIK BOYA % 15-20 su ile (hacimce) inceltilerek, yiizeye iki kat halinde firca veya
rulo ile tatbik edilir. Katlar arasinda 1-3 saat beklenmelidir.

“Verilen sarfiyat duvarin cinsi ve emiciligine gore degiskenlik gésterebilir. Kesin sarfiyatlar icin kontrollii numune calismasi yapilmalidir.”



OLVART

SILIKONLU GRENLi KAPLAMA 1509001 <&

TANIM:
Su bazli olup; 6zel formiildi ve akrilik baglayicilarin gliglii 6zelliklerinden dolayi neme ve
suya yiiksek dayanim gosteren grenli dis cephe kaplamasidir.

i 2
SARFIYAT m?/kg UYGULAMA ALANI:

Siva, beton, mdf, mineral yiizeyler, kendini tasiyabilen eski boyali, 6zelligini yitirmemis
boyalarin tizerine, dekoratif bir gértintii saglamak icin kullanilabilir.
AMBALA]

UYGULAMA:

Yiizey saglam, temiz, kuru ve kendini tasiyabilecek durumda olmalidir. Yeni sivali
ylizeylerde 2 — 4 hafta kurumasi icin zaman verilmelidir. Yiizey tizerinde ¢ok biiyiik
catlaklar ve briit beton bozukluklari yoksa boya uygulamaya gegilir. Eger yiizeyde
herhangi bir bozukluk varsa, BONART DIS CEPHE MACUNU ile gerekli onarimlar yapilir.
Ayrica emiciligi yiiksek yiizeylere, son kat uygulamadan 6nce BONART DI$ CEPHE
SILIKONLU ASTAR uygulanmasi tavsiye edilir. BONART SILIKONLU GRENLI DIS CEPHE
KAPLAMASI homojen olarak tek kat uygulandiktan sonra, desenli rulo ile yukaridan
asagiya dogru bir kez rulo ile diizeltme yapilir. Cok fazla tarama yapilirsa desen bozulabilir.
Standart desen tutturmak icin malzemenin ani su kaybini énlemek icin gerekli sartlar
saglanmalidir. Uygulama sirasinda yiizey ve hava isisi en az +5°C en ¢ok +30°C olmalidir.

DIS CEPHE MACUNU 1509001

TANIM:
Akrilik kopolimer emiilsiyon esasli, esnek yapida, dis cephe dolgu ve yiizey diizeltme
macunudur.

SARFIVATMY/Kg| |}y GULAMA ALANI:
Dis cephelerdeki beton ve mineral sivali, eski boyall, piiriizlii yiizeylerin diizgiin hale
getirilmesi ve rétre catlaklarinin doldurulmasinda giivenle kullanilir.

AMBALA]

UYGULAMA:

BONA ART DIS CEPHE MACUNU uygulama 6ncesinde yiizeyin toz, kir ve yagdan
arindinilmig olmasi, kabaran kisimlar iyice kazinmali ve yiizey kuru olmalidir.

Macun uygulamasi yapilmadan 6nce uygulanacak BONA ART Dis Cephe

Silikonlu Astar kullanilmasi aderansi artiracaktir. ik defa boyanacak

¢imento esasli ytizeyler icin BONA ART DIS CEPHE MACUNU agirlikga

%20 oraninda taze beyaz veya gri ¢imento, su ile ayri bir kapta karistirarak

boza kivamina getirilip BONA ART DIS CEPHE MACUNUN icine ilave edilir.
Uygulamaya hazir hale gelmis BONA ART DI$ CEPHE MACUNU spatula, esnek celik
mala veya puskiirtme yontemi ile ytizeye uygulayiniz. Itk kat tamamen kuruyup
sertlestikten sonra (24 saat) ikinci kat uygulama yapilir. (Her defasinda

maksimum Tmm kalinliginda uygulanmasi énerilir). BONA ART DIS CEPHE MACUNU
¢imento ilavesinden sonra 1 saat i¢inde tiiketilmelidir.

Uygun astarkullanilmak sureti ile her tiirlii boya uygulanabilir.

“Verilen sarfiyat duvarin cinsi ve emiciligine gore degiskenlik gésterebilir. Kesin sarfiyatlar icin kontrollii numune calismasi yapilmalidir.”
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YAPISTIRMA
HARCLARI

« Uygulama kolayligs
« Guclu yapistirma direnci
« Elastik
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CE 1509001 <S>

Cimento esasli, fayans ve seramik yapistirilmasinda kullanilan, normal sertlesen
yapistirma harcidir.

ic ve dis mekanlarda kiigiik ve orta ebatli fayans ve seramiklerin yatay-dikey zemine
yapistirilmasinda kullanilir.

Malanin dis boyutu désenecek seramigin boyutuna ve yiizeyin diizgiinliigiine gére
belirlenmelidir. Cift tarafli yapistirma yapilmasi gereken uygulamalar: i¢ mekan zeminde
33x33 cm'den biiyiik seramikler, tim dis mekan zeminde ve duvarda 25x20 cm'den
biyiik seramikler. lyi bir yapisma icin lastik ¢eki¢ yardimiyla kuvvet uygulanarak hava
disar atilmalidir.

CE€ 1509001 <S>

Cimento esasli, fayans ve seramik yapistirilmasinda kullanilan yiiksek kaliteye ve uzun
islenebilme &zelligine sahip, normal sertlesen ve kayma 6zelligi azaltilmis yapistirma
haraidir.

ic ve dis mekanlarda orta ebatli fayans ve seramiklerin yatay-dikey zemine yapistirilmasinda
kullanilir.

Uygulama yapilacak yiizey tozdan ve kirden arindirilmalidir. Harcin yiizeye uygulanma
kalinig: disli gelik mala ile ayarlanmalidir. Malanin dis boyutu désenecek seramigin
boyutuna ve yiizeyin dizgtinligiine gore belirlenmelidir. Cift tarafli yapistirma yapilmasi
gereken uygulamalar: i¢ mekan zeminde 33x33 cm'den biiyiik seramikler, tim dig mekan
zeminde ve duvarda 25x20 cm'den bilyiik seramikler. lyi bir yapisma icin lastik ceki¢
yardimiyla kuvvet uygulanarak hava disari atilmalidir.

CE 1509001 <S>

Fayans ve seramik yapistirilmasinda kullanilan yiiksek mukavemetli kayma ozelligi
azaltilmig ve uzun islenebilme 6zelligine sahip yapistirma harcidir.

ic ve dis mekanlarda orta ve biiyiik ebatli fayans ve seramiklerin yatay-dikey zemine
yapistirilmasinda kullanilir.

Uygulama yapilacak yiizey tozdan ve kirden arindirilmalidir. Harcin yiizeye uygulanma
kalinligi disli gelik mala ile ayarlanmalidir. Malanin dis boyutu désenecek seramigin
boyutuna ve yiizeyin diizgtinliigtine gore belirlenmelidir. Cift tarafli yapistirma yapilmasi
gereken uygulamalar: i¢ mekan zeminde 33x33 cm'den biiyiik seramikler, tiim dis mekan
zeminde ve duvarda 25x20 cm'den biiyiik seramikler. lyi bir yapisma icin lastik cekic
yardimiyla kuvvet uygulanarak hava disari atilmalidir.



ULTRA 700 MERMER
VE GRANIT YAPISTIRICISI CE 1509001 <G>

TANIMI:

Cimento esasli yiiksek performansli, granit seramik ve mermer yapistirilmasinda
SARFIYAT kg/m? kullanilan yiiksek kaliteye ve uzun islenebilme &zelligine sahip gelistirilmis, kayma 6zelligi
azaltilmig yapistirma harcidir.

sonra malzeme kullanima hazir hale gelir. Ayni karisim oranlari betoniyerde ayni
sekilde kanistinilabilir. Hazirlanan harg yatay ve/veya diisey yiizeylere mala ile uygulanir.
Yerlestirilen 6rgli malzemeleri Gstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

E RENK UYGULAMA ALANI:
i ve dig mekanlarda mermer ve granit gibi agir kaplama malzemelerinin yatay-dikey zemine
Z yapistirilmasinda kullanilir.
o,
. AMBALA UYGULAMA YONTEM:i:
ﬂ Uygulama yapilacak yiizey tozdan ve kirden arindirlmalidir. Harcin yiizeye uygulanma
kalinligi disli gelik mala ile ayarlanmalidir. Malanin dis boyutu dosenecek seramigin boyutuna
- ve yiizeyin diizgiinliigtine gore belirlenmelidir. Cift tarafli yapistirma yapilmasi gereken
uygulamalar: i¢ mekan zeminde 33x33 cm'den biiyiik seramikler, tiim dis mekan zeminde ve
duvarda 25x20 cm'den biiyiik seramikler. Iyi bir yapisma icin lastik gekic yardimiyla kuvvet
uygulanarak hava disari atilmalidir.
BiMS BLOK ORGU HARCI G
LIGHT (HAZIR)
i w0 Gag TANIMI:
| 1 AHC! LIGHT blasiy Cimento esasli, bims blok duvar érilmesinde kullanilan yalitim 6zellikli hafif yapistirma
o I SARFIYAT kg/m? harcidr.
E- . UYGULAMA ALANI:
4 { RENK Tim yapilarda ig ve dig cephelerde kullanilabilir. Tugla, briket, bims bloklarin ve ¢ok emici
§ E olmayan duvar 6rgti elemanlarinin 6riilmesinde kullanilir.
G‘ ML UYGULAMA YONTEMi:
\ J 15 kg BONAFIX BIMS BLOK ORGU HARCI LIGHT (HAZIR) igin 5,5 - 6 lt. su, temiz
ﬂ karistirma kabina bosaltilir. BONAFIX BIMS BLOK ORGU HARCI LIGHT (HAZIR), yavas
a yavas ilave edilerek 400-600 devir/dk.'lik karistiric ile 3 - 5 dk., topaksiz bir karisim elde
X edilinceye kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dk. dinlendirilip tekrar 1 dakika karistirildiktan
B
g

TUGLA ORGU HARCI (HAZIR) CE 1503001

TANIM:

Cimento esasli, tugla, briket ve bimslerin duvar 6riimiinde kullanilan yapistirma harcidir.

SARFIYAT kg/m?

UYGULAMA ALANI:
Tiim yapilarda, i¢ ve dis cephelerde kullanilabilir. Tugla, briket, bims bloklarin ve ¢ok emici
RENK olmayan duvar 6rgii elemanlarinin 6riilmesinde kullanilir.

UYGULAMA:

25 kg BONAFIX TUGLA ORGU HARCI (HAZIR) icin 5,5 - 6 It su, temiz karistirma kabina
ALY bosaltilir. BONAFIX TUGLA ORGU HARCI (HAZIR) yavas yavas ilave edilerek 400-600
devir/dk.'lik karistirici ile 3 - 5 dakika, topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir.
Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 1 dk. karistirildiktan sonra malzeme kullanima hazir
hale gelir. Ayni karisim oranlari betoniyerde ayni sekilde karistirilabilir. Hazirlanan harg
yatay ve/veya diisey yiizeylere mala ile uygulanir. Yerlestirilen 6rgii malzemeleri stten ve
yandan tokmaklanarak oturtulur.
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SARFIYAT kg/m?
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C€ 1509001
GAZBETON YAPISTIRICISI

TANIM:
Cimento esasli gaz beton yapistirilmasinda kullanilan yiiksek kalite ve islenebilme
ozelligine sahip hazir kagir harci.

UYGULAMA ALANI:

i¢ ve dis mekanlarda gaz beton yapistiricisi olarak kullanilir.

UYGULAMA:

ilk siranin altinda mutlaka yapi harci kullanitmali ve ilk siranin terazisinde olmasi
saglanmalidir (hazir paket siva da kullanilabilir). Yatay ve diisey derzlere siriilen yapistirici
ytizeyleri tamamen kapatacak sekilde uygulanmalidir. Yapistirici derz disina tasmamalidir.
Yapistirici gazbeton malasi ile uygulanmalidir ve duvar 6rgiisii sirasinda yatay ve diisey
derzlerde kesinlikle bosluk birakilmamalidir. Derzler ortalama 1-3 mm kalinliginda
olusturulmalidir. BONAFIX GAZBETON YAPISTIRICISI duvarlarin kolon ve kirislerle
birlesmelerinde yapistirict kullanilmamalidir. Bu islemlerde yapi harci veya politiretan
kopiik kullanitmalidir. Harcin yapismast icin kolon yiizeyleri temizlenmeli ve gerekiyorsa
taraklanmalidir.

SERAMIK YAPISTIRMA HARCI
LIGHT (HAFiF) CE Is09001 <S>

TANIM:
Cimento esasli, ytiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig hafif seramik yapistirma
harci.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda yiik binilmesinin istenmedigi yerlerde diisey ve yatay olarak cesitli
ebatlarda seramik karo yapistirma islemlerinde kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX LIGHT (HAFIF) SERAMIK YAPISTIRMA HARCI uygulamasi yapilacak yiizey diiz,
piiriizsiiz ve temiz olmalidir. 15 kg'lik toz BONAFIX LIGHT (HAFIF) SERAMIK YAPISTIRMA
HARCI 6-7 LT. su ile dustik devirli kanistirici ile karistirimalidir. Hazirlanan harg 5-10 dk.
dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk. tekrar karistirilmalidir. Hazirlanan BONAFIX
LIGHT (HAFiF) SERAMIK YAPISTIRMA HARCI malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan
sonra malanin disli kismi ile taraklanir. Uygulama yapilacak kaplama malzemesi 30-35
dk. ierisinde taraklanan yuzeye lastik cekic ile kuvvet uygulanarak yapistiritmalidir.
Dustik nem, riizgar gibi uygun olmayan ortam sartlarinda bu stire kisalabilir. Hazirlanan
BONAFIX LIGHT (HAFIF) SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 1-2 saat icerisinde tiketilmelidir.
Uygulama yapildiktan 24 saat sonra derz dolgu islemi baslatilmalidir.

CIFT BILESENLI ESNEK

SERAMIK YAPISTIRMA HARCI o EA

TANIM:
Cimento esasli, kayma 6zelligi azaltilmis, yiiksek performansli yiiksek elastikiyete sahip
seramik-karo yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:

ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey olarak yiik trafiginin yogun oldugu yerlerde, 6zellikle
1slak zemin ve havuzlarda seramik, karo, orta ve buytik ebatli kaplama malzemelerinin
yapistirilmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX GIFT BILESENLI ESNEK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI uygulamas yapilacak
ylizey yapismay! etkileyecek kir, toz vb. etkenlerden arindirlmalidir. Karisim kabina
dnce sivi bilesen dokiiliir ve sonra tizerine BONAFIX GIFT BILESENLI ESNEK SERAMIK
YAPISTIRMA HARCI eklenerek karistirma islemi baglatilir. Verilen sivi bilesen haricinde
su eklemesi yapilmamalidir. 1-2 dk. karistirdiktan sonra 5-10 dk. dinlendirmeye birakilir.
Dinlendirme isleminden sonra 1-2 dk. daha karistirilir. Hazirlanan BONAFIX CIFT
BILESENLI ESNEK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan
sonra malanin disli kismi ile taraklanir. Karolar 25-30 dk. igerisinde taraklanan yiizeye
lastik gekig ile kuvvet uygulanarak yapistirilmalidir. Diisiik nem, riizgar gibi uygun
olmayan ortam sartlarinda bu siire kisalabilir. Hazirlanan BONAFIX CIFT BILESENLI
ESNEK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 2-3 saat icerisinde tiiketilmelidir. Uygulama
yapildiktan 24 saat sonra derz dolgu islemi baslatilmalidir.
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CE 1509001 <>

ELASTIK YAPISTIRMA HARCI

TANIM:

Cimento esasli, yiiksek mukavemetli elastik seramik yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:
Ani 1s1 degisimi olan yerler, yogun yaya ve yiik trafigi olan yerlerde dikey ve yatay
zeminlerde seramik karo désenmesinde kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX ELASTIK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI uygulamasi yapilacak yiizey diiz,
pliriizsiiz ve temiz olmalidir. 25 kg lik toz BONAFIX ELASTIK SERAMIK YAPISTIRMA
HARCI 6-7 lt. su ile diistik devirli karistirici ile kanistiriimalidir. Hazirlanan BONAFIX
ELASTIK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2
dk. tekrar karistirilmalidir. Hazirlanan BONAFIX ELASTIK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI
malanin diiz kismi ile ylizeye yayildiktan sonra malanin disli kismi ile taraklanir. Karolar
30 dk. igerisinde duvara lastik gekic ile kuvvet uygulanarak yapistirilmalidir. Dusiik nem,
riizgar gibi uygun olmayan ortam sartlarinda bu siire kisalabilir. Hazirlanan BONAFIX
ELASTIK SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 3-4 saat icerisinde tiiketilmelidir. Uygulama
yapildiktan 24 saat sonra derz dolgu islemi baglatilmalidir. Bu 24 saat icerisinde karolarin
su temasindan kaginilmalidir.

SERAMIK USTU
YAPISTIRMA HARCI

CE 1509001 <S>

TANIM:
Cimento esasli, yiiksek mukavemetli, seramik Ustii seramik uygulamalari igin modifiye
edilmis yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda yatay ve diisey olarak mevcut kaplama iizerine gesitli ebatlarda
seramik, karo yapistirilma islerinde kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX SERAMIK USTU YAPISTIRMA HARCI uygulamasi yapilacak yiizey diiz, piiriizsiiz ve
temiz olmalidir. BONAFIX SERAMIK USTU YAPISTIRMA HARCI uygulama éncesi tutuculuk
saglamak icin gekicleyerek bosluklar agilmali veya yiizey priizlendirici astar kullanilmalidir.

25 kg'lik toz BONAFIX SERAMIK USTU YAPISTIRMA HARCI 6-7 lt. su ile diisiik devirli karistinici
ile kanistinilmalidir. Hazirlanan BONAFIX SERAMIK USTU YAPISTIRMA HARCI 5-10 dk.
dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk. tekrar karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX
SERAMIK USTU YAPISTIRMA HARCI malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan sonra malanin
disli kismi ile taraklanir. Granit karolar 30-35 dk. igerisinde taraklanan yiizeye lastik gekig ile
kuvvet uygulanarak yapistirilmalidir. Diisiik nem, riizgar gibi uygun olmayan ortam sartlarinda
bu siire kisalabilir. Hazirlanan BONAFIX SERAMIK USTU YAPISTIRMA HARCI 1-2 saat icerisinde
tiiketilmelidir. Uygulama yapildiktan 24 saat sonra derz dolgu islemi baglatilmalidir.

HAVUZ SERAMIK
YAPISTIRMA HARCI

CE 1509001 <S>

TANIM:
Cimento esasli, kayma 6zelligi azaltilmis, 1si ve suya dayanikly, su itici 6zelligi olan yiiksek
performansli havuz seramik yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:
Havuz ve teras gibi suya sirekli maruz kalan ortamlarda seramik, fayans gibi kaplama
malzemelerinin yapistirilmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI uygulamasi yapilacak yiizey diiz,
puriizstiz ve temiz olmalidir. 25 kg lik toz BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI
6-7 lt. su ile dusuk devirli kanstirici ile karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX HAVUZ
SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra

1-2 dk. tekrar kanistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI
malanin diiz kismi ile ylizeye yayildiktan sonra malanin disli kismi ile taraklanir. Karolar
20-25 dk. icerisinde taraklanan yiizeye lastik gekig ile kuvvet uygulanarak yapistirilmalidir.
Duistik nem, riizgar gibi uygun olmayan ortam sartlarinda bu sire kisalabilir. Hazirlanan
BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 2-3 saat icerisinde tiiketilmelidir.
Uygulama yapildiktan 24 saat sonra derz dolgu islemi baslatilmalidir.

Bu 24 saat icerisinde karolarin su temasindan kaginilmalidir.
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HAVUZ SERAMIK
YAPISTIRMA HARCI FLEX CE Iso01 <>

AU SERbx
VAPIETIRM & Hano TANIM:
FLEX Cimento esasli, kayma 6zelligi azaltilmus, isi ve suya dayanikli, su itici 6zelligi olan yiiksek

FLEE OO, et Gl SARFIYAT kg/m? performansli havuz seramik yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:
Havuz ve teras gibi suya siirekli maruz kalan ortamlarda seramik, fayans gibi kaplama

RENK
malzemelerinin yapistirilmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

AMBALA] BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI FLEX uygulamas! yapilacak yiizey diiz,
piiriizsiiz ve temiz olmalidir. 25 kg lik toz BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI
FLEX 6-7 lt. su ile dusik devirli karistirici ile karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX HAVUZ
SERAMIK YAPISTIRMA HARCI FLEX 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk.
tekrar karistinilmalidir. Hazirlanan BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI FLEX
malanin diiz kismi ile ylizeye yayildiktan sonra malanin disli kismi ile taraklanir. Karolar
20-25 dk. icerisinde taraklanan yiizeye lastik gekig ile kuvvet uygulanarak yapistirilmalidir.
Dustik nem, riizgar gibi uygun olmayan ortam sartlarinda bu stire kisalabilir. Hazirlanan
BONAFIX HAVUZ SERAMIK YAPISTIRMA HARCI FLEX 2-3 saat igerisinde tiiketilmelidir.
Uygulama yapildiktan 24 saat sonra derz dolgu islemi baslatilmalidir. Bu 24 saat
icerisinde karolarin su temasindan kaginilmalidir.

NiwHIS TNAVH |

XITTA (DHVH VINNILSIdVA

HARCI malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan sonra malanin disli kismi ile taraklanir.
Bu uygulama icin ift tarafli yapistirma kesinlikle énerilir. Hem kaplama malzemesinin
arkasina hem de yiizeye hazirlanan BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOCALTAS
YAPISTIRMA HARCI stirtilmelidir. Yapistirilan kaplama malzemesine lastik bir gekic ile
kuvvet uygulanmalidir.

KAPLAMA TUGLA
VE DOGAL TAS
YAPISTIRMA HARCI CE 1509001 <>
N TANIM:
| ] Cimento esasli, ytiksek performansli, kaplama tugla ve dogal tas yapistirma harcidir.
e ' SARFIYAT kg/m?
5 .
i - UYGULAMA ALANI:
< P ic ve dis mekanlarda yatay veya diisey olarak kaplama tugla, dogal tas, granit, mermer
g { RENK veya biiyiik ebatli seramik gibi kaplama malzemelerinin yapistirilmasinda kullanilir.
sl = UYGULAMA:
l & ) Uygulama yapilacak yiizey diz, puriizsiiz ve temiz olmalidir. 25 kg'lik
F o AMBALA] BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOGALTAS YAPISTIRMA HARCI 6-7 lt. su ile diisiik
E < s devirli karistirici ile kanistirilmalidir. Hazirlanan BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOGAL
E L] ﬂ TAS YAPISTIRMA HARCI 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk. tekrar
§ - karistirilmalidir. Hazirlanan BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOGALTAS YAPISTIRMA
b
[




Wi RS

SARFIYAT kg/m?

RENK

AMBALA]

>
LL
<{
Z
2
W=

$1

g
i
1
ix
I
i

WEONA LS

SARFIYAT kg/m?

RENK

AMBALA]

HIZLI SERTLESEN KAPLAMA
TUGLA VE DOGAL TAS
YAPISTIRMA HARCI CE 1509001 <>

TANIM:
Cimento esasli, yiiksek performansli, hizli sertlesen kaplama tugla ve dogal tas yapistirma
haraidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda yatay ve ya diisey olarak kaplama tugla, dogal tas, granit, mermer
veya biiyiik ebatli seramik gibi kaplama malzemelerinin yapistirilmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX HIZLI SERTLESEN KAPLAMA TUGLA VE DOGAL TAS YAPISTIRMA HARCI
uygulamasi yapilacak yiizey diiz, piiriizsiiz ve temiz olmalidir. 25 kg'lik toz BONAFIX HIZLI
SERTLESEN KAPLAMA TUGLA VE DOGALTAS YAPISTIRMA HARCI 6-7 lt. su ile diisik
devirli karistirici ile kanistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX HIZLI SERTLESEN KAPLAMA
TUGLA VE DOCAL TAS YAPISTIRMA HARCI 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha
sonra 1-2 dk tekrar karistirilmalidir. Hazirlanan BONAFIX HIZLI SERTLESEN KAP. TUGLA
VE DOGAL TAS YAPISTIRMA HARCI malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan sonra
malanin disli kismi ile taraklanir. Bu uygulama igin cift tarafli yapistirma kesinlikle
onerilir. Hem kaplama malzemesinin arkasina hem de yiizeye hazirlanan BONAFIX
HIZLI SERTLESEN KAPLAMA TUGLA VE DOGAL TAS YAPISTIRMA HARCI siiriilmelidir.
Yapistirilan kaplama malzemesine lastik bir cekic ile kuvvet uygulanmalidir.

HIZLI SERTLESEN
SERAMIK YAPISTIRMA HARCI ~ C€ 1s0%001 <&

TANIM:

Seramik yiizey kaplama malzemelerinin yapistirilmasinda kullanilan 6zel polimer katkili
¢imento bazli yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:

ic ve dis mekanlarda seramik uygulamalarinda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX HIZLI SERTLESEN SERAMIK YAPISTIRMA HARCI uygulamasi yapilacak yiizey
diiz, piiriizsiiz ve temiz olmalidir. 25 kg lik toz BONAFIX HIZLI SERTLESEN SERAMIK
YAPISTIRMA HARCI 6-7 lt. su ile diistik devirli karistirici ile karistinlmalidir. Hazirlanan
BONAFIX HIZLI SERTLESEN SERAMIK YAPISTIRMA HARCI 5-10 dk. dinlenmeye
birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk. tekrar karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX HIZLI
SERTLESEN SERAMIK YAPISTIRMA HARCI malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan sonra
malanin disli kismi ile taraklanir. Karolar 20-25 dk. igerisinde taraklanan yiizeye lastik
cekic ile kuvvet uygulanarak yapistirilmalidir. Diistik nem, riizgar gibi uygun olmayan
ortam sartlarinda bu siire kisalabilir. Hazirlanan BONAFIX HIZLI SERTLESEN SERAMIK
YAPISTIRMA HARCI 2-3 saat igerisinde tiiketilmelidir. Uygulama yapildiktan 24 saat
sonra derz dolgu islemi baglatilmalidir. Bu 24 saat icerisinde karolarin su temasindan
kaginilmalidir.
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MAHYA YAPISTIRMA HARCI C€ 1509001

TANIM

Cimento esasli, polimer ve lif takviyeli mahya kiremidi yapistirma harci.

SARFIYAT kg/m?
UYGULAMA ALANI:

Kirmizi renkli su oluklarinin, catilara mahya kiremidi yapistirilmasinda kullanilan kirmizi
RENK renkli yapistirma harcidir.

"': Ir"'H..
VEAMLLSIA VA VAHYIN

UYGULAMA:

BONAFIX MAHYA YAPISTIRMA HARCI uygulamasi yapilacak ytizey diiz, piiriizsiiz ve
temiz olmalidir.25 kg lik toz BONAFIX MAHYA YAPISTIRMA HARCI 6-7 LT. su ile diistik
devirli kanistiricr ile karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX MAHYA YAPISTIRMA HARCI
5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk tekrar karistinlmalidir. Hazirlanan
BONAFIX MAHYA YAPISTIRMA HARCI mala ile birlikte yapistirilacak yiizeye yayilir.
Mahyanin birlesim yerlerinde bosluk kalmayacak sekilde doldurulur ve yapistirma islemi
yapilir. Yapistirma islemi yapildiktan sonra islak stinger ile son sekil verilir. Asiri sicak

ve havalarda ve giinese maruz kalinan yerlerde BONAFIX MAHYA YAPISTIRMA HARCI
uygulamasi yapilan yer 24 saat boyunca nemlendirilir.

AMBALA)

CAM MOZAIK
YAPISTIRMA HARCI C€ 1509001

TANIM:
Cimento esasli, yiiksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, renkli cam mozaik
SARFIYAT kg/m? yapistirma ve derzleme malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlar da dikey ve yatay olarak uygulanabilen siva Ustii ve havuz ici mozaik

RENK uygulamalarinda kullanilir.

UYGULAMA:

AMBALA|J BONAFIX CAM MOZAIK YAPISTIRMA HARCI uygulgmay yapilacak yuzey diiz, piiriizsiiz

ve temiz olmalidir. 25 kg toz BONAFIX CAM MOZAIK YAPISTIRMA HARCI 6-7 LT su ile
kanistirilir. Karistirilan BONAFIX CAM MOZAIK YAPISTIRMA HARCI 3-5 dk. Dinlendirdikten
sonra tekrar 1-2 dk. Daha karistirma islemi yapilir. Malanin diiz kismi ile yiizeye yayildiktan
sonra malanin disli kismi ile taraklanir. Cam mozaik 20-25 dk. ierisinde duvara kuvvet
uygulanarak yapistirilir. Cam mozaiklerin kagidi gikartildiktan sonra ince telli firca veya nemli
bir stinger ile derz diizeltilerek islem sonlandirilir.
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C€ 1509001

Cimento esasli, cam ile mitkemmel uyumlu ¢alisan, dekoratif goriinimli cam tugla
yapistirma harcidir.

ic ve dis mekanlarda kullanilabilen cam tugla yapistirma harcidir.

25 kg toz BONAFIX CAM TUGLA YAPISTIRMA HARCI 6-7 LT su ile karistinilir. Karigtirilan
BONAFIX CAM TUGLA YAPISTIRMA HARCI 3-5 dk. Dinlendirdikten sonra tekrar 1-2 dk.
Daha karistirma islemi yapilir. Cam tugla birlesim noktalarina BONAFIX CAM TUGLA
YAPISTIRMA HARCI suriliir ve lastik gekig ile kuvvet uygulanarak sabitlenir. Tagan
BONAFIX CAM TUGLA YAPISTIRMA HARCI nemli bir siinger yardimi ile temizlenir.
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CE 1509001 <S>

Cimento esasli, seramik ve fayans derzleri igin dekoratif derz dolgu malzemesidir.

ic mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda, mevcut yiizeylere yapistirilmig seramik
ve fayans derzlerinin doldurulmasinda, konutlarda, alisveris merkezlerinde, otellerde
kullanilir.

20 kg BONAFIX DERZ FLEKS / BONAFiX SUPER DERZDOSIL FLEKS karigimi igin 7-8 lt. su
gerekmektedir. BONAFIX DERZFLEKS kauguk mala ile seramiklerin tizerine yayilir ve derz

aralari doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle siyrilir. (Derin derzlerde,
6nce malzemenin ¢6kmesi beklenmeli, daha sonra bu islem tekrarlanmalidir.) Malzeme

parmak baskisina dayanincaya kadar beklenir ve tiim yiizey nemli bir siinger ile temizlenerek,
hidratasyonunu tamamlamast igin ihtiyaci olan can suyu verilir. Seramigin yiizeyindeki malzeme
kalintilari nemli bir siinger ile temizlenir ve fugalara son sekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra
-en geg ertesi giin-, seramikler kuru ve temiz bir tstiipdi ile parlatilir.

CE€ 1509001 <S>

Cimento ve silikon esasli yiiksek performansli seramik ve fayans derzleri igin dekoratif derz
dolgu malzemesidir.

i¢ ve dis mekanlarda, diisey ve yatay uygulamalarda, mevcut yiizeylere yapistirilmis seramik
ve fayans derzlerinin doldurulmasinda konutlarda, alisveris merkezlerinde, otellerde
kullanilir. Diger uygulama yuzeyleri igin teknik servisimize daniginiz.

20 kg BONAFIX DERZ FLEKS / BONAFiX SUPER DERZDOSIL FLEKS karigimi igin 7-8 lt. su
gerekmektedir. BONAFIX DERZDOFLEKS kauguk mala ile seramiklerin tzerine yayilir ve
derz aralari doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle siyrilir. (Derin
derzlerde, 6nce malzemenin gokmesi beklenmeli, daha sonra bu islem tekrarlanmalidir.)
Malzeme parmak baskisina dayanincaya kadar beklenir ve tiim yiizey nemli bir stinger ile
temizlenerek, hidrotasyonunu tamamlamasi icin ihtiyaci olan can suyu verilir. Seramigin
ytizeyindeki malzeme kalintilari nemli bir stinger ile temizlenir ve fugalara son sekli verilir.
Malzeme kuruduktan sonra -en geg ertesi giin-, seramikler kuru ve temiz bir tstiipi ile
parlatilir.

CE 1509001 <>

Cimento esasli, polimer katkili, yiiksek performansli, su itici 6zelligi olan biyiik derz
bosluklarina sahip granit karo derz dolgu malzemesidir.

ic ve dig mekanlarda diisey ve dikey uygulanan granit, mermer gibi kaplama
malzemelerinin arasindaki genis derz bosluklarinin doldurulmasinda kullanilir.

20 kg'lik BONAFIX GRANIT DERZ DOLGU 7-8 lt. temiz su iizerine dokiilir. Homojen
bir karisim elde edilene kadar yavas devirli karistirici ile karistirilir. Hazirlanan harg
olgunlasmasi igin 5-10 dk. bekletilir ve tekrar 1-2 dk. karistirma islemi yapilir. Uygulama
yapilacak bosluklarin kuru ve yapismaya etkisi olabilecek maddelerden arindirilmis
olmalidir. Hazirlanan BONAFIX GRANIT DERZ DOLGU harci yiizeye yayildiktan sonra
plastik bir mala ile capraz hareketlerle bosluklar doldurulmali ve fazlaliklar ytizeyden
siyrilarak alinmalidir. Uygulanan harg suyunu gektikten sonra takriben 20-25 dk. sonra
nemli bir siinger ile temizleme isi yapilir. BONAFIX GRANIT DERZ DOLGU uygulamasi
yapildiktan 24 saat sonra zemin kullanima agilir.
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HAVUZ FLEX DERZ DOLGU C€E 1509001 <>

TANIM:
Cimento esasli, su gegirimsizligi arttirlmis, kimyasal katkilarla gtiglendirilmis, havuz
uygulamalari igin gelistirilmis yiiksek performansli derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:
Havuz ve teras gibi stirekli nem barindiran yerlerde seramik, granit, porselen ve mermer
gibi kaplama malzemelerinin arasindaki derz bosluklarinin doldurulmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

20 kg'lik BONAFIX HAVUZ FLEX DERZ DOLGU 7-8 It temiz su tizerine dokiilir. Homojen bir
karisim elde edilene kadar yavas devirli karistirici ile kanistirilir. Hazirlanan harg olgunlasmasi igin
5-10 dk. bekletilir ve tekrar 1-2 dk. karistirma islemi yapilir. Uygulama yapilacak bosluklarin kuru
ve yapismaya etkisi olabilecek maddelerden arindirilmis olmalidir. Hazirlanan BONAFIX HAVUZ
FLEX DERZ DOLGU harci yiizeye yayildiktan sonra plastik bir mala ile ¢apraz hareketlerle
bosluklar doldurulmali ve fazlaliklar yiizeyden siyrilarak alinmalidir. Uygulanan harg suyunu
cektikten sonra takriben 15-25 dk. sonra nemli bir siinger ile temizleme isi yapilir. BONAFIX
HAVUZ FLEX DERZ DOLGU uygulamasi yapildiktan 24 saat sonra zemin kullanima agilir.

KAPLAMA TUGLA
VE DOGALTAS DERZDOLGU  C€ 1509001 <8

TANIM:
Cimento esasli, catlamaya karsi gelistirilmis, polimer modifiyeli, kaplama tugla ve dogal
tas derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda kaplama tugla ve dogal tas gibi kaplama malzemelerinin arasindaki
genis derz bosluklarinin doldurulmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

20 kg'lik BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOGAL TAS DERZ DOLGU 6-7 LT. temiz su

tizerine dokiiliir. Homojen bir karisim elde edilene kadar yavas devirli karistirici ile karistirilir.
Hazirlanan harg olgunlagmasi icin 5-10 dk. bekletilir ve tekrar 1-2 dk. karistirma islemi yapilir.
BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOGAL TAS DERZ DOLGU uygulamas! yapilacak bosluklarin
kuru ve yapismaya etkisi olabilecek maddelerden arindirilmis olmali. Hazirlanan BONAFIX
KAPLAMA TUGLA VE DOGAL TAS DERZ DOLGU harci duvar derzlerinde uygulanmasi igin
derz tabancasi kullanilmalidir. Yer derzlerinde ise BONAFIX KAPLAMA TUGLA VE DOGAL
TAS DERZ DOLGU yiizeye yayildiktan sonra plastik bir mala ile capraz hareketlerle bosluklar
doldurulmali ve fazlaliklar yiizeyden siyrilarak alinmalidir. Uygulanan harg suyunu gektikten
sonra takriben 15-25 dk. sonra nemli bir stinger ile temizleme isi yapilir. BONAFIX KAPLAMA
TUGLA VE DOGAL TAS DERZ DOLGU uygulamas! yapildiktan 24 saat sonra zemin kullanima
acilir.
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ANTIi BAKTERIYEL
DERZ DOLGU CE 1509001 <>

TANIM:

Cimento esasli, kiif ve mantar olusumuna kars direngli, esnek seramik derz dolgu harci.

UYGULAMA ALANI:

Hastane, gida isletmeleri ve her tiirlii 1slak zemin uygulamasi yapilan yerlerde Yatay ve diisey
olarak désenmis kaplama malzemelerinin kiif ve mantar olusumunu engellemek amaci ile
kullanilir.

UYGULAMA:

20 kg'lik BONAFIX ANTIBAKTERIYEL DERZ DOLGU 7-8 It temiz su {izerine dokiilir.
Homojen bir karisim elde edilene kadar yavas devirli karistirici ile karistirilir. Hazirlanan harg
olgunlasmasi icin 5-10 dk. bekletilir ve tekrar 1-2 dk. karistirma islemi yapilir. Uygulama
yapilacak bosluklarin kuru ve yapismaya etkisi olabilecek maddelerden arindirilmis olmali.
Kesinlikle koruyucu aparatlar kullanilmalidir. Hazirlanan harg yiizeye yayildiktan sonra plastik
bir mala ile ¢apraz hareketlerle bosluklar doldurulmali ve fazlaliklar yiizeyden siyrilarak
alinmalidir. Uygulanan harg suyunu gektikten sonra takriben 15-25 dk. sonra nemli bir stinger
ile temizleme isi yapilir. BONAFIX ANTIBAKTERIYEL DERZ DOLGU uygulamasi yapildiktan
24 saat sonra zemin kullanima agilir.

CAM TUGLA DERZ DOLGU C€ 1509001 <>

TANIM:

Cimento esasli, yiiksek performansli, kolay islenen cam tugla derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

ic ve dis mekanlarda, cam tugla ve benzeri malzemelerinin 10 mm. genislige kadar
§derz araliklarinin doldurulmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

20 kg'lik BONAFIX CAM TUGLA DERZ DOLGU 6-7 lt. temiz su lizerine dékiiliir. Homojen
bir karisim elde edilene kadar yavas devirli karistirici ile karistirilir. Hazirlanan harg
olgunlasmasi icin 5-10 dk. bekletilir ve tekrar 1-2 dk. karistirma islemi yapilir. BONAFIX
CAM TUGLA DERZ DOLGU uygulamasi yapilacak bosluklarin kuru ve yapismaya etkisi
olabilecek maddelerden arindirilmig olmalidir. Macun haline getirilen harg bosluklara
doldurulur ve fazlaliklar yiizeyden siyrilarak alinmalidir. Uygulanan harg suyunu gektikten
sonra takriben 15-25 dk. sonra nemli bir stinger ile temizleme isi yapilir. BONAFIX CAM
TUGLA DERZ DOLGU uygulamas yapildiktan 24 saat sonra zemin kullanima agilir.
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Derz Dolgu Kartelasi

BEYAZ BEJ SAMPANYA

KUM BEJi BUZ MAVISI HAVAI MAVISI ACIK PEMBE

KIRLI BEYAZ HARDAL SARISI KARDELEN KREM RENGI
BUZ MAVISI SOMON .

KIZIL KAHVERENGI GECE MAVISI

Karteladaki renkler yaklasik renklerdir. Farklilik gosterebilir. Uygulama &ncesi numune yapilmasi tavsiye edilir.
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ISI YALITIM SIVASI CE 1509001 <>

TANIM:
Siyah ¢imento esasli ve 6zel elastik polimerlerle giiglendirilmis is1 yalitim levhalarinin
sivanmasinda kullanilan yiizey sivasidir.

UYGULAMA ALANI:
Tiim yapilarda EPS, XPS ve tas yiinii isi yalitim levhalarin tizerinde donati filesi ile birlikte yiizey
sivasi olarak kullanilir.

UYGULAMA:

Elde karistirilacak 25 kg'lik bir torba BONATHERM ISI YALITIM SIVASI'na 5 ile 6 lt. arasi
su ilave edilerek hazirlanir. Karistirmada mekanik karistirict kullanilmasi tavsiye edilir.
Hazirlanan harg 5 dk. dinlendirilip tekrar karistirilmalidir. Cekilen harg kurumadan

once siva filesi yukaridan asagiya katlanma olmayacak sekilde gerdirilerek yerlestirilir.
File yerlestirildikten sonra agikta kalmayacak sekilde ikinci kat uygulamasi yapilir.
Biiyiik tanecikler ve piiriizler olusmus ise nemli bir stinger ile yiizey diizeltmeleri yapilir.

ISI YALITIM SIVASI (LIGHT) C€ 1509001

TANIM:
Cimento esasli ve 6zel elastik polimerlerle giclendirilmis isi yalitim levhalarinin
sivanmasinda kullanilan hafif yiizey sivasi ve koruyucu Grindir.

UYGULAMA ALANI:

Tiim yapilarda EPS, XPS ve tas yiinii 1si yalitim levhalarin iizerinde donati filesi
ile birlikte ytizey sivasi olarak kullanilir.

UYGULAMA:

Elde karistirilacak 15 kg'lik bir torba BONATHERM ISI YALITIM SIVASI - LIGHT'a 5 ile 6 lt.
aras su ilave edilerek hazirlanir. Karistirmada mekanik karistiricr kullanilmasi tavsiye edilir.
Hazirlanan harg isi yalitim levhasinin iisttine ince bir tabaka halinde uygulama yapilir. Cekilen
harg kurumadan 6nce siva filesi yukaridan asagiya katlanma olmayacak sekilde gerdirilerek
yerlestirilir. File yerlestirildikten sonra agikta kalmayacak sekilde ikinci kat uygulamasi yapilir.
Biiytik tanecikler ve piiriizler olusmus ise nemli bir siinger ile yiizey diizeltmeleri yapilir.

ISI YALITIM LEVHA YAPISTIRICISI C€ 1509001 <>

TANIM:
Cimento esasli, yiiksek performansli, isi yalitim levhalarinin yapistirilmasinda kullanilan
tstiin 6zellikli ve kolay islenebilme 6zeligine sahip yapistirma harcidir.

UYGULAMA ALANI:

Tum yapilarda, XPS, EPS ve tas yiini is1 yalitim levhalarinin yapistiritmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

25 kg. BONATHERM ISI YALITIM LEVHA YAPISTIRICISI igin 5,5 - 6 lt. su, temiz karistirma
kabina bosaltilir. BONATHERM ISI YALITIM LEVHA YAPISTIRICISI, yavas yavas ilave edilerek
400-600 devir/dk.'lik karistirici ile 3 - 5 dk., topaksiz bir karigim elde edilinceye kadar
karistinilir. Yaklasik 3-5 dk. dinlendirilip tekrar 1 dk. karistirildiktan sonra malzeme kullanima
hazir hale gelir.

Gerekli alt zemin hazirlig| yapilmig yiizeyler icin yalitim levhasinin kenarlarina gergeve
olusturacak sekilde 4-5 cm'lik serit halinde ve orta kismina da esit uzakliklarda 3 parca
BONATHERM ISI YALITIM LEVHA YAPISTIRICISI noktasal olarak mala boyutlarinda stiriilir.
Diizgiin ytizeylerde 10x10 tarakli celik mala ile taraklama da yapilabilir.

*KSS Yalitim Ins. San. ve Tic. A.S. Izoder Gyesidir.



BONA

ISI YALITIM LEVHA

YAPISTIRICISI (LIGHT) C€ 1509001
TANIM:
Cimento ve dogal elementlerin birlesmesiyle iretilen, isi yalitim levhalarinin

SARFIYAT kg/m? yapistirilmasinda kullanilan dstiin 6zellikli ve kolay islenebilme 6zeligine sahip ultra hafif

yapistirma harcidir.

RENK UYGULAMA ALANI:

Tiim yapilarda, XPS, EPS ve tas yiinii 1si yalitim levhalarinin yapistirilmasinda kullanilir.

AMBALAJ UYGULAMA:

15 kg BONATHERM ISI YALITIM LEVHA YAPISTIRICISI - LIGHT i¢in 5,5 - 6 lt. su, temiz
karistirma kabina bosaltilir. BONATHERM ISI YALITIM LEVHA YAPISTIRICISI - LIGHT, yavas
yavas ilave edilerek 400-600 devir/dk.'lik karistirici ile 3 - 5 dk., topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Yaklagik 3-5 dk. dinlendirilip tekrar 1 dk. karistirildiktan sonra
malzeme kullanima hazir hale gelir. Isi yalitim levhasinin kenarlarina esit uzakliklarda ve orta
kismina obekleme yapistirma veya diizgiin yiizeylerde gelik mala ve taraklama ile uygulama

yapilir.

TANE DOKULU

DEKORATIF SIVA CE 1509001 <S>
r TANIM:
:ﬁ Cimento esasli 6zel elastik polimerlerle giiglendirilmis elyaf katkil, 1si yalitim sisteminin
SARFIYAT kg/m? son kat dekoratif sivasidir.
T
~ UYGULAMA ALANI:
k Tiim yapilarda EPS, XPS ve tas yiinii i1si yalitim levhalarinin iizerinde donati filesi ile yiizey
E RENK sivasl uygulandiktan sonra son kat dekoratif olarak kullanilir.
3 i UYGULAMA:
n Z AMBALA] Elde kanistinlacak 25 kg'lik bir torba BONATHERM TANE DOKULU DEKORATIF SIVA 4 ile
3 c y 6,5 lt. arasi su ilave edilerek, uygun ortam sartlarinda hazirlanir. Karistirmada mekanik
E karistirici kullanilmasi tavsiye edilir. Hazirlanan harg 5 dk. dinlendirilip tekrar karistirlmalidir.
Paslanmaz gelik mala ile yiizeye esit kalinlikta yayilmali, uygulama kalinligi en iri desen tasina
gore ayarlanmalidir. Yiizeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir. Desen
ﬁﬂ verme islemi daima BONATHERM TANE DOKULU DEKORATIF SIVA islakken yapilmalidir.
ClZGl DOKULU
DEKORATIF SIVA C€ 1509001
TANIM:
Cimento esasli 6zel elastik polimerlerle giiglendirilmis elyaf katkili, 1si yalitim sisteminin son
SARFIYAT kg/m? kat ¢izgi desenli dekoratif sivasidir.
UYGULAMA ALANI:
Tiim yapilarda EPS, XPS ve tas yiini ist yalitim levhalarin tizerinde donati filesi ile yiizey sivasi
RENK uygulandiktan sonra son kat dekoratif olarak kullanilir.
UYGULAMA:
AMBALA] Elde kanstirilacak 25 kg'lik bir torba BONATHERM CiZGi DOKULU DEKORATIF SIVA 4 ile
6,5 lt. arasinda su ilave edilerek uygun ortam sartlarinda hazirlanir. Karistirmada mekanik
karistirici kullanilmasi tavsiye edilir. Hazirlanan harg 5 dk. dinlendirilip tekrar karistinlmalidir.

Paslanmaz ¢elik mala ile yiizeye esit kalinlikta yayilmali, uygulama kalinligi en iri desen
tasina gore ayarlanmalidir. Yiizeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir.
Desen verme islemi daima BONATHERM CiZGi DOKULU DEKORATIF SIVA heniiz islakken
yapilmalidir.

*KSS Yalitim Ing. San. ve Tic. A.S. Izoder Gyesidir.
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C€ 1509001

Cimento esasli elle uygulanabilen asmolen désemeler ve tavan yiizeylerde, dolgu istenen
yuzeyler icin gelistirilmis hafif sivadir.

Tum yapilarin i¢ cephelerinde asmolen tavan ve kalibi diizgtin olmayan, dolgu gerektiren
ytizeylerde uygulanir.

Elde kanistirilacak 15 kg'lik bir torba BONAFIX ASMOPLAST'a 4 ile 6 kg arasi su ilave edilerek
hazirlanir. Karistirmada mekanik karistirici kullanilmasi tavsiye edilir. Hazirlanan harg 5 dk.
dinlendirilip tekrar kanistirilmalidir. Uygulanacak kalinlik 1 cm'’yi gegmemelidir. Gegecekse
yiizeye iki defada uygulanmalidir. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasi 1veya 2 saat
beklenilmelidir. Uygulanan BONAFIX ASMOPLAST yiizeyde kurumaya basladigi zaman takoz
firga yardimiyla yiizey nemlendirilerek ve gelik mala yardimiyla bastirilarak yiizey piriizsiiz
dokuya sahip olur.

C€ 1509001

Cimento esasli, elle uygulamalara uygun, diizgiin yizey olusturan polimer modifiyeli, hazir
siva harcidir.

ic ve dis mekanlarda tugla, gaz beton, briit beton, bims duvar ve tavan yiizeyleri sivama ve
tamir amagli kullanilir.

25 kg'lik BONAFIX HAZIR SIVA 6-6,5 lt. su ile diisiik devirli karistirici ile karistinlmalidir.
Hazirlanan harg 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk. tekrar
karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX HAZIR SIVA harci uygulama yéntemine gore duvara
siirtilerek mastar ile diizlestirilir ve puriizsiiz bir yiizey elde edilir. BONAFIX HAZIR SIVA
elle uygulamada 0,5 - 1,5 cm. uygulama kalinligi gerekmektedir. ihtiyag duyulursa 24 saat
sonra son bir kat daha BONAFIX HAZIR SIVA cekilebilir. Sertlesmeye baglayan BONAFIX
HAZIR SIVA zamani kagirilmadan perdahlamali ve daha sonra yiizeye ¢ikan dolgu
malzemesinin iri tanecikleri nemli siinger ile arindirilmalidir.

C€ 1509001

Cimento esasli, makineli uygulamalara uygun, diizgiin yiizey olusturan yiiksek
performansli hazir siva harc.

ic ve dis mekanlarda tugla, gaz beton, briit beton, bims duvar ve tavan yiizeylerinin
makinali uygulama ile sivama ve tamir amagli kullanilir.

25 kg'lik BONAFIX HAZIR MAKINA SIVAS| 6-6,5 lt. su bulunduran makinanin igine
eklenir. Hazirlanan BONAFIX HAZIR MAKINA SIVASI siva makinas! ile duvara puskirtlir
ve diiz yiizey elde etmek icin mastarlama islemi yapilir. Onerilen kalinlik 1-3 cm olmalidir.
ihtiyac duyulursa BONAFIX HAZIR MAKINA SIVASI 24 saat sonra son bir kat daha
cekilebilir. Sertlesmeye baslayan BONAFIX HAZIR MAKINA SIVASI zamani kagirilmadan
perdahlamali ve daha sonra yiizeye ¢ikan dolgu malzemesinin iri tanecikleri nemli siinger
ile arindintmalidir.
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BRUT BETON UZERI SIVA C€ 1509001

TANIM:
Cimento esasli, yiiksek performansli, kimyasal katkilarla gtiglendirilmis briit beton tizeri
kaplama sivasidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda briit beton iizerindeki catlaklar 6rtme amagli, uygulama kolayligi
saglayan siva harcidr.

UYGULAMA:

25 kg'lik BONAFIX BRUT BETON UZERI SIVA 6-6,5 t. su ile disiik devirli karistiric ile
karistinlmalidir. Hazirlanan harg 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk.
tekrar karigtinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX BRUT BETON UZERI SIVA harci uygulama
yontemine gore briit betona suriilerek mastar ile diizlestirilir ve puriizsiz bir yiizey

elde edilir. Elle uygulamada 0,5 - 1,5 cm. uygulama kalinligi gerekmektedir. ihtiyag
duyulursa 24 saat sonra BONAFIX BRUT BETON UZERI SIVA son bir kat daha cekilebilir.
Sertlesmeye baglayan BONAFIX BRUT BETON UZERi SIVA zamani kagirilmadan
perdahlamali ve daha sonra yiizeye ¢ikan dolgu malzemesinin iri tanecikleri nemli siinger
ile arindintmalidir.

IZOLASYON SIVASI EKSTRA C€ 1509001

TANIM:

Cimento esasli, isi ve ses yalitimi arttinlmis, yiiksek performansli izolasyon sivasidir.

UYGULAMA ALANI:
i¢ ve dig mekanlarda beton, briit beton, gaz beton, bims, tugla ve tavan yiizeylerde Isi, ses
yalitimi saglanmasi amaci ile kullanilir.

UYGULAMA:

20 kg'lik BONAFIX IZOLASYON SIVASI EKSTRA 6-7 lt. su ile diisiik devirli kanstirici ile
karistinlmalidir. Hazirlanan harg 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk.
tekrar karistirilmalidir. Hazirlanan BONAFIX IZOLASYON SIVASI EKSTRA uygulama
y6ntemine gore duvara siriilerek mastar ile duzlestirilir ve puriizsiz bir ytizey elde edilir.
Elle uygulamada 2-4 cm. uygulama kalinligi gerekmektedir. ihtiya duyulursa 24 saat sonra
son bir kat daha BONAFIX IZOLASYON SIVASI EKSTRA cekilebilir. Sertlesmeye baslayan
BONAFIX iZOLASYON SIVASI EKSTRA zamani kagirilmadan perdahlamali ve daha sonra
ytizeye cikan dolgu malzemesinin iri tanecikleri nemli stinger ile arindirilmalidir.

SATEN MACUN C€ 1509001

TANIM:
Cimento esasli, yiiksek performansli, diiz ve piiriizsiiz bir yiizey olusturan siva lizerine
uygulanan ince saten macundur.

UYGULAMA ALANI:
i ve dis mekanlarda beton yiizeylere ve sivali yiizeylere boya éncesi piiriizsiiz yiizey elde
etmek igin kullanilir.

UYGULAMA:

20 kg'lik BONAFIX SATEN MACUN 7-8 lt. su ile diistk devirli karistirici ile karistinlmalidir.
Hazirlanan harg 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir. Daha sonra 1-2 dk. tekrar
karistinlmalidir. Hazirlanan BONAFIX SATEN MACUN uygulama yontemine gére briit
betona siirlilerek mastar ile diizlestirilir ve purizsiiz bir ylizey elde edilir. Elle uygulamada
0,5 - 1,5 cm. uygulama kalinligi gerekmektedir. ihtiyag duyulursa 24 saat sonra son

bir kat daha BONAFIX SATEN MACUN cekilebilir. Sertlesmeye baslayan BONAFIX

SATEN MACUN zamani kagirilmadan perdahlamali ve daha sonra yiizeye ¢ikan dolgu
malzemesinin iri tanecikleri nemli stinger ile arindirilmalidir.
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C€ 1509001

Cimento esasli, polimer katkili, yiiksek performansa sahip, pratik ve kolay uygulama
imkani saglayan islenebilirligi kolay, yapisal olmayan yiizey tamir harcidir.

Beton, briit beton, prefabrik beton vb. yiizeylerde ve beton elemanlarinin birlesim
yerlerinde, hasar gérmiis betonarme yapilarin donati demirlerinin kapatilmasi igin, i¢ ve
dis yuizeylerdeki sivalarin ¢atlak ve deliklerinin tamirinde kullanilir.

BONAFIX TAMIR HARCI ELYAF KATKILI uygulamasi yapilacak yiizey diiz, piiriizsiiz, ve
temiz olmalidir. 25 kg'lik BONAFIX TAMIR HARCI ELYAF KATKILI 6-7 lt. su ile diisiik
devirli kanistiricr ile karistinlmalidir. Hazirlanan harg 5-10 dk. dinlenmeye birakilmalidir.
Daha sonra 1-2 dk. tekrar karistirnlmalidir. BONAFIX TAMIR HARCI ELYAF KATKILI celik
mala ile zemindeki kopuk, catlak, kirik bolgelere basing uygulanarak doldurulmali ve
yiizey kaplanmalidir. Kaplanan yiizeyin seviyesini esitlemek icin son uygulama ile toplam
kalinlik 10 - 15 mm'yi gegmemelidir.
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SUPER (HIZLI PRIZ ALAN)
TAMIR HARCI C€ 1509001

TANIM:

Cimento esasli, yiiksek mukavemetli, rétre yapmayan hizli donan tamir harcidir.

UYGULAMA ALANI:

Beton, briit beton, prefabrik beton vb. yiizeylerde ve beton elemanlarinin birlesim
yerlerinde, hasar gérmis betonarme yapilarin donati demirlerinin kapatilmasi igin, i¢ ve
dis yiizeylerdeki sivalarin catlak ve deliklerinin tamirinde kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX SUPER (HIZLI PRIZ ALAN) TAMIR HARCI uygulamas! yapilacak yiizey diiz,
pliriizsiiz, ve temiz olmalidir. 25 kg'lik BONAFIX SUPER (HIZLI PRiZ ALAN) TAMIR

HARCI 6-7 lt. su ile dustk devirli karistiricr ile karistinlmalidir. Hazirlanan harg 5-10 dk.
dinlenmeye birakilmalidir. BONAFIX SUPER (HIZLI PRIZ ALAN) TAMIR HARCI daha sonra
topak kalmayacak sekilde tekrar karistirilir. Celik mala ile tamir edilecek yiizeye siriilir.
Eger 2. kat uygulama yapilacak ise katlar arasi 3 saat kadar beklenilmelidir. 2-3 saat sonra
ytizey perdahlanmali veya nemli bir siinger ile duizeltilmelidir.
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YUZEY SERTLESTIRICISI C€ 1509001

lizerinde gezilebilir sertlige gelmesi beklenir. Uzerinde gezildiginde ayak izi ¢ikacak
sekilde sertlesmesi uygun olacaktir. Bu andan itibaren beton yiizeyine serpme
ydntemiyle toz BONAFIX YUZEY SERTLESTIRICISI dékiiliir. Dékiilen toz BONAFIX
YUZEY SERTLESTIRICIiSI homojen olarak yiizeyde dagilmasina dikkat edilir. Dékiilen toz
BONAFIX YUZEY SERTLESTIRICISi beton sivisini gekip renk degistirdiginde tepsi perdahi
ile sikistirilarak beton ile kaynasmasi saglanir. Perdah islemi istenilen kalitede yizey elde
edilinceye kadar devam ettirilir.

TANIM:
Cimento esasli, endustriyel zeminlerde ylizey mukavemetini arttiran yiizey sertlestirme
SARFIYAT kg/m? harcdir.
- UYGULAMA ALANI:
m B RENK Mekanik asinma dayanimi aranan ve tozuma yapmamasi istenilen tim zemin kaplamalari
5 ﬁ tizerine uygulanir.
Am
m < UYGULAMA:
.’ﬂ AMBALA| BONAFIX YUZEY SERTLESTIRICISi uygulama yiizeyine beton dékiildiikten sonra
2
b
g
-

ANKRAJ HARCI C€ 1509001

TANIM:
Cimento esasli, makinelerin sabitlenmesinde kullanilan kendiliginden yayilan ankraj
SARFIYAT kg/m? harcidir.
UYGULAMA ALANI:
RENK Makine temellerinde, jeneratér, kompresér, pres, pompa gibi hareketli elemanlarin

sabitlenmesinde, catlak, bosluk ve oyuklarin doldurulmasinda kullanilir.

MEON AN

AMEALA UYGULAMA:
J BONAFIX ANKRAJ HARCI uygulamadan 6nce yiizey nemlendirilmelidir. 25 kg.'lik
BONAFIX ANKRAJ HARCI 6-6,5 lt. su karistirma kabina konulur ve toz BONAFIX
ANKRAJ HARCI yavas yavas suya eklenir. Duistik devirli karistirici ile karistirilarak 5-10 dk.
dinlendirilir. Dinlendirildikten sonra 1-2 dk. daha karistirilir. Sabitlenecek elemanin konumu
ve terazisi ayarlandiktan sonra hazirlanan malzeme dokiilir. Uygulamadan 24 saat sonra 7
giin araliklarla yiizey sulanir.
TESVIYE SAPI (YAYILAN) C€ 1509001
TANIM:
Cimento esasli, gézeneksiz yapi olusturan, kimyasal katkilarla gliglendirilmis kendiliginden
SARFIYAT kg/m? yayilan yiizey tesviye sapidir.
UYGULAMA ALANI:
RENK PVC, laminant parke, ahsap, hali ve seramik kaplama yapilacak yiizeyler, beton ve sap
yiizeylerinin diizgtinlestirilmesinde kullanilir.
AMBALA UYGULAMA:
J BONAFIX TESVIYE SAPI (YAYILAN) uygulama yapilacak yiizey temiz ve kuru olmalidir.
Yiizeyde catlak veya kirik alan varsa kullanitmalidir. 25 kg'lik BONAFIX TESVIYE SAPI
(YAYILAN) igin 6-7 lt. su kullanilarak karistirma islemi yapilir. Topaklanma olmayacak

sekilde yavas devirli bir mikserle karistirilan BONAFIX TESVIYE SAPI (YAYILAN) daha
6nceden astarlanmis olan yiizeye dokiilir. Dékiilen malzeme icinde hava kabarcig
kalmamasi icin kirpi rulo ile Gizerinden gegilmelidir. 6-7 saat sonra tizerinde yiirtindilebilir
ve 24 saat sonra ise lizerine kaplama yapilabilir.
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C€ 1509001

Cimento esasli, yiiksek performansli, elle ve makineli uygulamalara uygun hizli priz alan
tesviye sapidir.

ic ve dis mekanlarda erken trafige acilmasi planlanan yerlerde PVC, laminant
parke, ahsap, hali ve seramik kaplama yapilacak yiizeyler, beton ve sap yiizeylerinin
diizgiinlestirilmesinde kullanilan hazir saptir.

BONAFIX HAZIR SAP uygulama yapilacak yiizey temiz ve kuru olmalidir. Yiizeyde catlak
veya kirik alan varsa BONAFIX HAZIR SAP kullanilmalidir. 25 kg'lik BONAFIX HAZIR SAP
icin 5-6 lt. su kullanilarak karistirma islemi yapilir. Homojen karisim elde edilinceye kadar
yavas devirli bir mikserle karistirilir. Uygulama yapilacak zemin su emici bir zemin ise
nemlendirilerek serpme islemi yapilir. Hazirlanan BONAFIX HAZIR SAP zemine dokiilerek
mastarlama islemi yapilir. Tavsiye edilen kalinlik 2-5 cm araligindadir.

C€ 1509001

Cimento esasli, kimyasallarla modifiye edilmis ses ve isi yalitimi saglayan
hafif hazir saptir.

ic ve dis mekanlarda PVC, laminant parke, ahsap, hali ve seramik kaplama yapilacak
ylizeyler, beton ve sap yiizeylerinin diizgiinlestirilmesinde ses ve isi yalitimi saglamak igin
kullanilir. Hafiftir binaya yiik vermez.

BONAFIX HAFIF HAZIR SAP uygulama yapilacak yiizey temiz ve kuru olmalidir. Yiizeyde
catlak veya kirik alan varsa BONAFIX HAFIF HAZIR SAP kullanilmalidir. 15 kg'lik iiriin igin
7-8 lt. su kullanilarak karistirma islemi yapilir. Homojen karisim elde edilinceye kadar
yavas devirli bir mikserle karistirilir. Uygulama yapilacak zemin su emici bir zemin ise
nemlendirilerek serpme islemi yapilir. Hazirlanan BONAFIX HAFIF HAZIR SAP zemine
dokiilerek mastarlama islemi yapilir. Tavsiye edilen kalinlik 2-5 cm araligindadir.
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CIFT KOMPENANTLI
SU IZOLASYONU-YARI ELASTIK C€ 1509001

TANIM:
Cimento ve akrilik esasli ¢ift kompenantli, solventsiz, siirekli yari elastik formunu koruyan
su izolasyon harcidir.

UYGULAMA ALANI:
Havuz, su depolari, hamamlar, banyolar, teraslar, balkonlar, temel ve istinat betonlarinda,
ytizme havuzlari, banyo, we vb. nem ve rutubetten korunmasi gereken alanlarda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX GIFT KOMPENANTLI SU iZOLASYONU- YARI ELASTIK uygulamasi

yapilacak yiizeyin temiz ve piiriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Catlamis veya tamir
edilmesi gereken yiizeylerin tamiri yapilir. 25 kg'lik BONAFIX GiFT KOMPENANTLI

SU IZOLASYONU-YARI ELASTIK verilen sivi ile yiiksek devirli el mikseri yardimiyla
karistinlmalidir; bir stire bekletildikten sonra harg akiskan kivama gelene kadar tekrar
karistirma islemine devam edilir. Hazirlanan BONAFIX GIFT KOMPENANTLI SU
{ZOLASYONU-YARI ELASTIK rulo veya firca ile yiizeye uygulanir. 1. kat kuruduktan sonra
2. kat uygulamasi ilk kata dik olacak sekilde yapilir.

CIFT KOMPENANTLI
SU iZOLASYONU-TAM ELASTIK C€ 1509001

TANIM:
Cimento ve akrilik esasli cift bilegenli, solventsiz, siirekli olarak tam elastik formunu
koruyan su izolasyon harcidir.

UYGULAMA ALANI:
Havuz, su depolari, hamamlar, banyolar, teraslar, balkonlar, temel ve istinat betonlarinda,
yiizme havuzlari, banyo, we vb. nem ve rutubetten korunmasi gereken alanlarda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX GIFT KOMPENANTLI SU iZOLASYONU- TAM ELASTIK uygulamasi

yapilacak ytizeyin temiz ve piriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Catlamis veya tamir
edilmesi gereken yiizeylerin tamiri yapilir. 25 kg'lik BONAFIX CiFT KOMPENANTLI

SU iZOLASYONU- TAM ELASTIK verilen sivi ile yiiksek devirli el mikseri yardimiyla
karistinlmalidir; bir stire bekletildikten sonra harg akiskan kivama gelene kadar tekrar
karistirma islemine devam edilir. Hazirlanan BONAFIX CiFT KOMPENANTLI SU
|{ZOLASYONU- TAM ELASTIK rulo veya firca ile yiizeye uygulanir. 1. kat kuruduktan sonra
2. kat uygulamasi ilk kata dik olacak sekilde yapilir.

CIFT KOMPENANTLI
SU iZOLASYONU-SUPER ELASTIK C€ 1509001

TANIM:
Cimento ve akrilik esasli ¢ift kompenantli, solventsiz, pozitif su basincina dayanikli siiper
elastik su izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

Su depolari, hamamlar, banyolar, teraslar, balkonlar, temel ve istinat betonlarinda, yiizme
havuzlari, banyo, wc vb. nem ve rutubetten korunmasi gereken alanlarda, seramik ve
kaplama malzemesi uygulanmadan 6nce kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX GiFT KOMPENANTLI SU iZOLASYONU-SUPER ELASTIK uygulamasi
yapilacak ytzeyin temiz ve puriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Catlamis veya tamir
edilmesi gereken yiizeylerin tamiri yapilir. 25 kg'lik BONAFIX CIFT KOMPENANTLI
SU IZOLASYONU-SUPER ELASTIK verilen sivi ile yiiksek devirli el mikseri yardimiyla
karistilmalidir; bir stire bekletildikten sonra harg akiskan kivama gelene kadar tekrar
karistirma islemine devam edilir. Hazirlanan BONAFIX GiFT KOMPENANTLI SU
|{ZOLASYONU-SUPER ELASTIK rulo veya firca ile yiizeye uygulanir. 1. kat kuruduktan
sonra 2. kat uygulamasi ilk kata dik olacak sekilde yapilir.

*KSS Yalitim ing. San. ve Tic. A S. izoder yesidir.
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C€ 1509001

Cimento ve akrilik esasli ¢ift kompenantli, UV isinlarina karsi dayanimli elastik su yalitim
malzemesidir.

ic ve dis mekanlarda giines 1sinlarina maruz kalan su depolari, hamamlar, banyolar,
teraslar, balkonlar, temel ve istinat betonlarinda, yiizme havuzlari, banyo, wc vb.
nem ve rutubetten korunmasi gereken alanlarda ve seramik ve kaplama malzemesi
uygulanmadan 6nce kullanilir.

BONAFIX UV DAYANIMLI GiFT KOMPENANTLI SU iZOLASYON HARCI uygulamasi
yapilacak ytizeyin temiz ve puriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Catlamis veya

tamir edilmesi gereken yiizeylerin tamiri yapilir. 25 kg'lik BONAFIX UV DAYANIMLI

GIFT KOMPENANTLI SU iZOLASYON HARCI verilen sivi ile yiiksek devirli el mikseri
yardimiyla karistirilmalidir; bir siire bekletildikten sonra harg akiskan kivama gelene
kadar tekrar karistirma islemine devam edilir. Hazirlanan BONAFIX UV DAYANIMLI CIFT
KOMPENANTLI SU IZOLASYON HARCI rulo veya firga ile yiizeye uygulanir.

1. kat kuruduktan sonra 2. kat uygulamasi ilk kata dik olacak sekilde yapilir.

C€ 1509001

Cimento esasli, pozitif ve negatif yonden su yalitimi saglayan, striildtgiinde kristalize bir
yap! olusturarak kapiler etkili tek bilesenli su yalitim malzemesidir.

Pozitif ve negatif su basinci olan her tiirlii i¢ ve dis mekanlarda bulunan su depolari,
hamamlar, banyolar, teraslar, balkonlar, temel ve istinat betonlarinda, yiizme havuzlari,
banyo, wc vb. yerlerde su izolasyonu amaci ile kullanilir.

BONAFIX KRISTALIZE SU YALITIM HARCI uygulamasi yapilacak yiizeyin temiz ve
puriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Catlamis veya tamir edilmesi gereken yiizeylerin
tamiri yapilir. 25 kg'lik BONAFIX KRISTALIZE SU YALITIM HARCI 6,5-7 lt. su kullanilarak
karistirma islemi yapilir. Homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilan malzeme
2-3 dk. dinlendirilmeye birakilir. Karistiritmis olan BONAFIX KRISTALIZE SU YALITIM
HARCI firca veya mala yardimi ile 2 kat olacak sekilde suriliir. 2. kat ilk katin stiriim
yéniine gore dik olacak sekilde uygulanmalidir. BONAFIX KRISTALIZE SU YALITIM HARCI
katlar arasi en az 6 saat bekletilmelidir.

C€ 1509001

Cimento esasli, hizli priz alan pozitif ve negatif yonden su yalitimi saglayan, siriildiigiinde
kristalize bir yapi olusturarak kapiler etkili tek bilesenli su yalitim malzemesidir.

Erken bir sekilde trafige acik olmasi planlanan her tirlii i¢ ve dis mekanlarda bulunan su
depolari, hamamlar, banyolar, teraslar, balkonlar, temel ve istinat betonlarinda, ytizme
havuzlari, banyo, wc vb. yerlerde su izolasyonu amaci ile kullanilir. Pozitif ve negatif su
basincina dayaniklidir.

BONAFIX HIZLI PRIiZ ALAN KRISTALIZE SU YALITIM HARCI uygulamasi yapilacak
yiizeyin temiz ve piiriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Catlamig veya tamir edilmesi
gereken yiizeylerin tamiri yapilir. 25 kg'lik BONAFIX HIZLI PRIiZ ALAN KRISTALIZE SU
YALITIM HARCI 6,5-7 lt. su kullanilarak karistirma islemi yapilir. Homojen bir karisim
elde edilinceye kadar karistirilan malzeme 2-3 dk. dinlendirilmeye birakilir. Karigtirilmis
olan BONAFIX HIZLI PRIZ ALAN KRISTALIZE SU YALITIM HARCI firca ve ya mala yardimi
ile 2 kat olacak sekilde surildr. 2. kat ilk katin stirlim yoniine gore dik olacak sekilde
uygulanmalidir. BONAFIX HIZLI PRIZ ALAN KRISTALIZE SU YALITIM HARCI katlar arasi
en az 6 saat bekletilmelidir.

*KSS Yalitim ins. San. ve Tic. A.S. Izoder tyesidir.
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TEK BILESENLI
SU YALITIM HARCI C€ 1509001

TANIM:
Cimento esasli, tek bilesenli basingsiz su zeminlerinde su gegirimsizlik saglayan su yalitim
malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda diisey ve yatay uygulamalarda suyun geldigi yerlerden, temellerde,
catilarda su basincinin yiiksek olmadigi yerlerde su izolasyonu saglamak amaci ile kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX TEK BILESENLI SU YALITIM HARCI uygulamasi yapilacak yiizeyin temiz ve
pliriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. 25 kg'lik BONAFIX TEK BILESENLI SU YALITIM
HARCI 7-8 It. temiz su ile karistirilir. Mala ile uygulama yapilacak ise 5-5,5 lt. su kullanilir.
Topak kalmayacak sekilde karistirilan BONAFIX TEK BILESENLI SU YALITIM HARCI firga
veya rulo ile kullaniliyorsa 2-3 mm kalinlik elde edilinceye kadar 2 kat olacak sekilde
surtltr. Her kat arasi 5 saat beklenmelidir. 2. kat uygulamasi ilk kata gore ters yonde ve
dikey yapilmalidir. Mala ile uygulama yapilacak ise bu kalinliga tek seferde ulagilabilir.

*KSS Yalitim ing. San. ve Tic. A.S. izoder iyesidir.
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SOK SU-DUR
(ANI PRIZ ALAN SU TIKACI) C€ 1509001

TANIM:
Ozel cimento bilesimi iceren, aktif su kagaklarinin yalitiminda kullanilan, su gecirimsiz
tikama harcidir.

UYGULAMA ALANI:
Bodrumlar, temellerdeki perde duvarlar, betonarme su depolari, beton borulardaki
basingli veya sizinti halinde su kagaklarinin durdurulmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

BONAFIX SOK SU-DUR (ANI PRIZ ALAN SU TIKACI) uygulamasi yapilacak yiizeyin temiz
ve plirlizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Suyun aktigi yer kazinmali ve 2 cm. derinlige
kadar delik agilmalidir. 1 kg BONAFIX SOK SU-DUR (ANI PRIZ ALAN SU TIKACI)

200 gr su eklenerek hamur haline getirilir. Sizinti olan delik bu hamur kivamindaki harg ile
kapatilir. Elle baski yapilarak 2 dk. harg sertlesene kadar bekletilir. Elle baski yapildiktan
sonra harg fazlaliklar spatula, mala gibi aletler ile temizlenir.

SU-DUR
(AKRILIK ESASLI LIKIT MEMBRAN) C€ 1509001

TANIM:
Akrilik kopolimer esasli, stiriilerek uygulanan tek bilesenli yiiksek elastikiyete sahip su
gecirmez sivi plastik su izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

Egimli catilarda, beton, siva, cimento levha, teras ve balkonlarda kullanilan stper elastik
kolay uygulanabilen stirme esasli su yalitimi amagli kullanilir. Ek yeri olusturmaz ve her
tiirld yiizeye uyum saglar.

UYGULAMA:

BONAFIX SU-DUR (AKRILIK ESASLI LIKIT MEMBRAN) uygulamasi yapilacak yiizeyin
temiz ve piriizsiiz olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama 6ncesi yiizey astarlanmalidir.
Kullanima hazir olan BONAFIX SU-DUR (AKRILIK ESASLI LIKIT MEMBRAN) rulo ve ya firca
ile siiriilerek uygulanir. BONAFIX SU-DUR (AKRILIK ESASLI LIKIT MEMBRAN) yatayda 3
kat dikeyde ise 2 kat uygulanmasi 6nerilir. Uygulamanin 3 kati toplamda 2 mm kalinlikta
olmalidir. Katlar arasi 4-6 saat bekletilmelidir.

*KSS Yalitim ing. San. ve Tic. A.S. izoder iyesidir.
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AKRILIK ASTAR C€ 1509001

TANIM:
Yiizeylerin su emme 6zelligini azaltan, uygulama kolayligi ve yapisma aderansini arttiran
kullanima hazir akrilik astar malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dig cephelerde seramik kaplama, tesviye sapi, yalitim, boya gibi uygulamalardan
once, tozumayi ve su emiciligi 6nlemek ve verimi artirmak amaciyla uygulanir.

UYGULAMA:

Yiizeyin kiirtinti almis ve saglam olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak olan
yiizey yapismay dnleyecek toz, kir gibi etkenlerden arindirilmalidir. BONAFIX AKRILIK
ASTAR kullanilmadan 6nce calkalanmalidir. BONAFIX AKRILIK ASTAR zemine rulo

ya da fira yardimi ile 2 kat olacak sekilde siiriilmelidir. Uzerine yapilmasi istenilen
uygulamadan énce 45-60 dk. beklenmelidir. BONAFIX AKRILIK ASTAR tamamen
kurumadan uygulamaya gecilmemelidir.



SARFIYAT kg/m?

RENK
AMBALA)
YUZEY KORUYUCU KUR C€ 1509001

TANIM:
Beton, sap ve ¢cimento esasli yiizey sertlestirici uygulama sonrasi hizli buharlasmayi
engelleyen olusturdugu film tabakasiyla tozumayi engelleyen kiir malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:
ic ve dis mekanlarda taze beton, sap ve ¢cimento esasli yiizey sertlestiricisi uygulamalarinda
kullanilir.

UYGULAMA:

Uygulama yapilacak yiizey kir ve yagdan arindirilmalidir. BONAFIX YUZEY KORUYUCU
KUR malzemesi kullanilmadan énce calkalanmalidir. Suyunu cekmis veya matlagmis yiizey
olustugunda stirekli puiskiirtme yontemi veya rulo firca ile tabaka olusturacak sekilde
ylizeye uygulanilir. Su ile inceltme yapilmamalidir.




/] i i
\ M . |
N /]

I



RETON VE HARC
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« Mikemmel dayanim ve kolay uygulama
- Beton buzulmelerine karsi etkili
« Donmaya karsi etken
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BTN 1 (SU GEGIRIMSIZLIK
BETON KATKISI) CE 1509001

TANIM:

Beton ve harglarda su gecirimsizlik 6zelligi veren sivi katkidir.

UYGULAMA ALANI:

Baraj, bent, set gibi su yapilarinin beton govdelerinde, kanalizasyon ve atik su yapilarinda,
kanal derivasyon tiineli ve benzeri yapilarda, su deposu, havuz ve yiizme havuzlar gibi su
toplama (initelerinde, teras, ¢ati ve duvar gibi agik uygulamalarin sivalarinda kullanilir.

UYGULAMA:

Uygulama yapilacak beton veya harg karisimindan énce gimento agirliginin % 3-5 agirligi
kadar BONA BTN 1 (SU GEGIRIMSIZLIK BETON KATKISI) karistirma suyuna eklenerek
karistirilir. Daha sonrasinda BONA BTN 1 (SU GEGIRIMSIZLIK BETON KATKISI) ile
karistirilan suya toz harg atilarak karigtirma islemi yapilir.

BTN 2 (BETON PRiZ
HIZLANDIRICI) CE 1509001

TANIM:

Yas beton sistemleri icin priz hizlandirici beton katkisidir.

UYGULAMA ALANI:
Yeralti kaplama betonlari, kalici puskiirtme beton ve harg sistemleri, tiinellerde basustu
uygulamalarda beton priz hizlandirici olarak kullanilir.

UYGULAMA:

BONA BTN 2 (BETON PRIZ HIZLANDIRICI) katilacak olan betonun % 60-70 su orani
katildiktan sonra karisimin geri kalan suyu ile BONA BTN 2 (BETON PRIZ HIZLANDIRICI)
karistirilarak verilir. 100 kg cimento iin 1-2 kg BONA BTN 2 (BETON PRiZ HIZLANDIRICI)
dozajlamasi yapilir. BONA BTN 2 (BETON PRiZ HIZLANDIRICI) ilave edilen betonun
homojen dagilim gostermesi icin 2-3 dk. daha karistirma islemi yapilir. Cok soguk
havalarda ise priz hizlandirmak icin 100 kg baglayici icin 5 kg katki eklenmelidir.

BTN 3 BETON
PRIZ GECIKTIRICi C€ 1509001

TANIM:
Beton ve harglarda priz geciktirici olarak kullanilir.

UYGULAMA ALANI:
Orta ve uzun vadede priz gecikmesi istenen harg ve beton sistemleri igin, sicak havalarda
harg ve betonlarin mukavemetlerinin arttirllmasi ve uzun tasima mesafelerinde kullanilir.

UYGULAMA:

BONA BTN 3 BETON PRIZ GECIKTIRICi katilacak olan betonun % 60-70 su orani
katildiktan sonra karisimin geri kalan suyu ile BONA BTN 3 BETON PRiZ GECIKTIRICi
karistirilarak verilir. Priz geciktirme siiresine bagli olarak 100 kg ¢imento igin % 2-3

kg BONA BTN 3 BETON PRIZ GECIKTIRICI dozajlamasi yapilir. BONA BTN 3 BETON
PRIZ GECIKTIRICi ilave edilen betonun homojen dagilim géstermesi igin 2-3 dk. daha
karistirma islemi yapilir. Cok sicak havalarda ise priz geciktirmek igin 100 kg baglayici igin
%5 katki eklenebilir.
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BTN 4 BETON
. AKISKANLASTIRICI C€ 1509001

TANIM:
Betonda yiiksek oranda su azaltarak, sentetik polimer iceren mikemmel mukavemet
saglayan stiper beton akiskanlastiricisidir.

SARFIYAT kg/m?

UYGULAMA ALANI:
Akiskan, yerlesebilir, mukavemetli beton imalatinda ve santiye karigimlarinda kullanilir.
AMBALA)

UYGULAMA:

Uygulama yapilacak beton veya harg karisimindan énce ¢imento agirliginin % 2-3
agirligi kadar BONA BTN 4 BETON AKISKANLASTIRICI karistirma suyuna eklenerek
karistirilir. Karistirma suyunun % 60-70'i kullanildiktan sonra BONA BTN 4 BETON
AKISKANLASTIRICI geri kalan suya eklenmelidir.

BTN -10 C
BETON ANTIFiRiZi C€ 1509001

TANIM:
Cimentonun hidratasyonunu hizlandirarak soguk havalarda beton ve harci dondan
koruyarak yiiksek mukavemet kazandiran katki maddesidir.

SARFIYAT kg/m?
UYGULAMA ALANI:

Soguk havalarda uygulanan beton ve harglarda, hizli priz alinmasi istenen yerlerde, beton
antifrizi kullanilir.

e AMBALA|
; UYGULAMA:
} BONA BTN - 10 C BETON ANTIFRIZI, su ve ¢cimento reaksiyonunu hizlandirarak hizl

4 priz almasini ve dona karsi korunmasini saglar. Uygulama yapilirken dozajlama 100 kg.
baglayici icin % 3-5 miktarinda BONA BTN - 10 C BETON ANTIFRIZi eklenir. Beton ve
harg icin % 60-70 su katilip karistirma islemi yapildiktan sonra geri kalan suya
BONA BTN —10 C BETON ANTIFRiZi eklenerek karistirma islemine devam edilir.

AHSAP
KALIP YAGI C€ 1509001

TANIM:
Kirleme sicakliklarina dayanikli, 6zellikle ahsap kalip gibi emici kalip yiizeylerinin

q betondan kolay ayrilmasini saglayan ve diizgiin ylzey olusturan ahsap kalip yagidir.
SARFIYAT kg/m? Y & glay iy ally sap kalip yag
UYGULAMA ALANI:
Kalibin betondan kolay ayrilmasi, kalibin mriiniin uzamasi, beton yiizeyindeki hava
AMBALA| kabarciklarinin azaltilmasinda kullanilir.
UYGULAMA:

BONA BETON AHSAP KALIP YAGI kullanilmadan énce kaliplarin temiz olmasi
gerekmektedir. BONA BETON AHSAP KALIP YAGI uygulamasi firga, rulo veya piiskiirtme
ile yapilmalidir. En iyi performans icin ince bir tabaka olusturulmasi gerekmektedir.
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SARFIYAT kg/m?

AMBALA)

CELIK KALIP YAGI C€ 1509001

TANIM:
Kiirleme sicakliklarina dayanikli, kalip yiizeylerinin betondan kolay ayrilmasini saglayan ve
diizgiin yiizey olusturan celik kalip yagidir.

UYGULAMA ALANI:
Kalibin betondan kolay ayrilmasi, kalibin 6mriiniin uzamasi, beton yiizeyindeki hava
kabarciklarinin azaltilmasinda kullanilir.

UYGULAMA:

BONA GELIK KALIP YAGI kullanilmadan 6nce kaliplarin temiz olmasi gerekmektedir.
BONA GELIK KALIP YAGI uygulamasi firga, rulo veya puskiirtme ile yapitmalidir. En iyi
performans igin ince bir tabaka olusturulmasi gerekmektedir.
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Cimento esasli 6zel dolgularla giiglendirilmis, yiiksek mukavemetli ve nem dayanimi
ozellikli yeni nesil i¢ cephe kaplama sivasidir.

BONACOAT, igindeki 6zel bilesenleri sayesinde nefes alabilen ve ¢atlamayan esnek
yapidadir. Yiiksek metrajli ve galisanlara uygulama kolayligi saglayan BONACOAT
kaplama sivasi, rutubet ve nemi 6nleyerek, kiif ve mantar olusumunu engeller.
Gevre dostudur. icerisinde kanserojen madde icermez.

Geleneksel ¢imento esasli malzemelerin kullanildigi i¢ mekanlarda; tugla, bims blok,
gaz beton, beton, briket duvar ve tavan yiizeylerde i¢ cephe kaplama malzemesi olarak
uygulanir.

Elile uygulama;
30 kg lik bir torba bonacoat’a 9,5-10 litre su ilave edilerek karisim hazirlanir.
Makina ile uygulamalarda;

Su ayari 650 - 750 olmalidir. Karisim mekanik karistirici ile karistirilarak mala yardimiyla
veya siva makinasi ile yiizeye piiskiirtiilerek uygulanir. Suyun tamami bir defada konmayip
kademeli olarak ilave edilir. Diizgiin bir kaplama icin 6zel aliminyum mastar profilleri
kullanilmalidir. Kése kirilmalarini 6nlemek icin kése profilleri kullanilmalidir.

iki ano arasina yatay seritler halinde uygulanan bonacoat, ézel aliiminyum mastar
profilleri ile mastarlanir. Karigim yeterince sertlestiginde (parmak basildiginda
oyulmayacak sekle geldiginde) yiizey tirfillenir. Nemli bir stinger ile yiizey tamamlanir.
Uygulama kalinlig tek katta 1 cm ile 2 cm arasinda yapilir. Kalinlik 2 cm den fazla ise ikinci
kat birinci katin prizini aldiktan sonra maksimum 2 cm kalinliga uygulanir. Uygulamalarda
katlar arasinda beklenmesi gereken siire 24 saattir.
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Cimento esasli 6zel dolgularla giiglendirilmis, yiiksek mukavemetli ve ve nem dayanimi
ozellikli yeni nesil dis cephe isi ve ses yalitim sivasidir.

BONACOAT, igindeki 6zel bilesenleri sayesinde nefes alabilen ve ¢atlamayan esnek
yapidadir. Yiiksek metrajli ve galisanlara uygulama kolayligi saglayan BONACOAT yalitim
sivasl, rutubet ve nemi nleyerek, kiif ve mantar olusumunu engeller. Cevre dostudur.
igerisinde kanserojen madde icermez.

Geleneksel cimento esasli malzemelerin kullanildigi mekanlarda; tugla, bims blok, gaz
beton, beton, briket duvar ve tavan yiizeylerde dis cephe kaplama malzemesi olarak
uygulanir.

Elile uygulama;
10 kg lik bir torba Bonacoat'a 9-10 It su ilave edilerek karisim hazirlanir.
Makina ile uygulamalarda;

Su ayari 650 - 750 olmalidir. Karisim mekanik karistirici ile karistirilarak mala yardimiyla
veya siva makinasi ile ytizeye piiskiirtiilerek uygulanir. Suyun tamami bir defada
konmayip kademeli olarak ilave edilir. Diizgiin bir kaplama i¢in 6zel aliiminyum mastar
profilleri kullanitmalidir. Kése kirlmalarini 8nlemek icin kése profilleri kullanilmalidir. iki
ano arasina yatay seritler halinde uygulanan bonacoat, 6zel aliiminyum mastar profilleri
ile mastarlanir. Karigim yeterince sertlestiginde (parmak basildiginda oyulmayacak sekle
geldiginde) yiizey tirfillenir. Nemli bir siinger ile yiizey tamamlanir. Uygulama kalinligi
tek katta 1 cm ile 2 cm arasinda yapilir. Kalinlik 2 cm den fazla ise ikinci kat birinci katin
prizini aldiktan sonra maksimum 2 cm kalinliga uygulanir. Uygulamalarda katlar arasinda
beklenmesi gereken siire 24 saattir.
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HAFIF YAP
FLEMANLAR

« Hafif ve depreme dayanikli
« Yuksek 1siya dayanikli
« Dustk birim agirhg




10'luk Bims C€ 1509001

OLCU: 100x390x195

STATIK AGIRLIK: 4,9 Kg

m? SARFIYATI: 12,5 Adet

TOLERANS SINIF: b1

BRUT KURU BIiRiM HACIM KUTLESI (kg/ m® ): 675
NET KURU BIiRiM HACIM KUTLESI (kg/ m?®): 880
BASINC DAYANIMI: 1.45

SES YUTUCULUK (db): 38

YANGINA DIRENG: A1

TEHLIKELi MADDE iCERiGi: YOKTUR

15'lik Bims C€ 1509001

OLCU (mm): 150x390x195

STATIK AGIRLIK: 6,5 Kg

m? SARFIYATI: 12,5 Adet

YARIM URUN: YOKTUR

TOLERANS SINIF: D1

BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI (kg/ m*): 585
NET KURU BIRiM HACIM KUTLESI (kg/ m*): 950
BASINC DAYANIMI: 1.85

SES YUTUCULUK (db): 38

YANGINA DIiRENC: A1

TEHLIKELi MADDE iCERiGi: YOKTUR

19'luk Bims C€ 1509001

OLCU (mm): 190x390x195

STATIK AGIRLIK: 8,5 Kg

m? SARFIYATI: 12,5 Adet

TOLERANS SINIF: D1

BRUT KURU BiRiM HACIM KUTLESI (kg/ m*): 550
NET KURU BIiRiM HACIM KUTLESI (kg/ m*): 900
BASING DAYANIMI: 1.85

SES YUTUCULUK (db): 40

YANGINA DIRENG: A1

TEHLIKELI MADDE ICERiGi: YOKTUR

Bonablok diriinleri. ISO 9001-2008 sisteminde ve CE standartlarina uygun olarak iiretilen her tiirlii yapi sisteminin ig ve dis
duvarlarinda kullanilan yapi elemanlaridir. Isi ve ses yalitimina destek saglar. Depreme dayaniklidir. Enerji tasarrufu ve hafifligi ile
%100 saf pomzadan tiretilmistir. Verilen teknik 6zellikler standart sartlar altinda gegerlidir.



ASMOLEN

OLCU (mm): 200x400x250

STATIK AGIRLIK: 9,5 Kg

m? SARFIYATI: 12,5 Adet

YARIM URUN: D1

BRUT KURU BIiRIM HACIM KUTLESI (kg/ m® ): 420
NET KURU BIiRiM HACIM KUTLESI (kg/ m?®): 800
SES YUTUCULUK (db): 40

YANGINA DIRENG: A1

TEHLIKELi MADDE iCERiGi: YOKTUR

BACA

OLCU (mm): 215x410x200

SEVK AGIRLIK: 11 Kg

m? SARFIYATI: 12,5 Adet

TOLERANS SINIF: D1

BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI (kg/ m* ): 400
NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI (kg/ m? ): 750
SU BUHAR GECIRGENLIGI: 8

YANGINA DIRENG: A1

TEHLIKELi MADDE ICERI&i: YOKTUR

Bonablok driinleri. ISO 9001-2008 sisteminde ve CE standartlarina uygun olarak iiretilen her tiirlii yapi sisteminin ic ve dis
duvarlarinda kullanilan yapi elemanlaridir. Isi ve ses yalitimina destek saglar. Depreme dayaniklidir. Enerji tasarrufu ve hafifligi ile
%100 saf pomzadan tiretilmistir. Verilen teknik 6zellikler standart sartlar altinda gegerlidir.

CE€ 1509001

C€ 1509001
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DEKORAT]
C VE DIS CEPH

FLEMANLARI

« Cevre dostudur

« B1 sinifi alev yurimez

« Sicak ve soguga karsi koruyucu




DI$ CEPHE PROFILLERI

15 cm

s 3cm

15cm

2cm

6,5cm

20 cm

1,5cm

3,5cm



BiTiS PROFILLERI

KSS
BP-6

13 cm
13 cm

KSS KSS KSS
Oluklulu Koge Tasi Kose Tasi Sasirtmali Kose Tasi

| 1§

300-300-40 mm 300 -300 - 40 mm 250 - 250 - 40 mm




DEKORATIF URUNLER

DIS CEPHE KAPLAMALARI

KSS
Siding Panel 1

Eko3 cm
Standart 4 cm
50 cm izo 5 cm
4.cm
KSS
Fuga Panel
Eko3 cm
50 cm Standart 4 cm
izo 5 cm
4.cm
KSS
Ahsap Panel 1
Eko 3 cm
50.cm Standart 4 cm
izo5cm




50 cm

4cm

50 cm

4cm

50 cm

DIS CEPHE KAPLAMALARI

KSS
Siding Panel 2
Eko 3 cm
Standart 4 cm £
izo 5 cm 2
3_c_m
KSS
Fuga Panel
Eko 3 cm
Standart 4 cm
izo 5 cm
€
o
o
wn
3cm
KSS
Ahsap Panel 2
Eko3 cm £
Standart4 cm
izo 5 cm “
3cm

KSS
Yalibaski

Eko3 cm
Standart 4 cm
izo 5 cm

KSS
Yalibaski

Eko3 cm
Standart 4 cm
izo 5 cm

KSS
Yalibaski

Eko3 cm
Standart 4 cm
izo 5 cm



BONA

KALINLIK cm

RENK

EPS BEYAZ LEVHA
EPS KARBONLU LEVHA C€ 1509001

OZELLIKLER VE DEGERLER
Yiksek 1si izolasyonu saglar basinca dayaniklidir, kirilgan degildir buhar diftizyon direnci
yiiksektir, cevre dostudur, cfc icermez.

KULLANIM ALANLARI

Binalarda i¢ ve dis yalitim perde, duvar, kolon, kiris yalitiminda asma tavanlarda yalitim,
zemin betonlarda yalitim, prefabrik yapi elemanlarinda yalitim bodrum duvarlarinda

ve tavanlarinda yalitim egimli ve teras catilarin yalitiminda kullanilir.



BONA

EPS - ASMOLEN C€ 1509001

YANGINA TEPKI SINIF: E
YOGUNLUK: 10KG/m?
BUKME DAYANIMI: 50kPA

GENEL OZELLIKLER:

Musteri talep ve istek dogrultusunda istenilen ebatlarda uretilir.
%100 geri dontstimlidiir.

Gevre dostudur.

Sonsuz émirliidir.

Zamanla yalitim 6zelligi yok olmaz.

Cok hafif ve tasinmasi kolaydir.

Miikavemetli malzeme oldugundan dolgu ve isi yalitim
malzemesi olarak kullanilir.

SOVE BLOK C€ 1509001

GENEL OZELLIKLER:

Musteri talep ve istek dogrultusunda istenilen ebatlarda uretilir.
%100 geri dontsumlidir.

Gevre dostudur.

Sonsuz émurlidur.

Zamanla yalitim 6zelligi yok olmaz.

Gok hafif ve tasinmasi kolaydir.

Mevsimsel hava degisikliginden etkilenmez.

*KSS Yalitim Ing. San. ve Tic. A.S. Izoder Gyesidir.



UZUNLUK cm

GRAMA] gr/m?

ORGU ARALIGI
mm.

OLcu m?

PVC MANTOLAMA DUBELI C€ 1509001

URUN OZELLIKLERI:
Mantolama Plastik Diibel bina dis cephe isi yalitim ¢alismalarinda, ist yalitim levhalarinin
bina cephelerine sabitlenmesi amaciyla kullanilan donatidir.

TEKNIK OZELLIKLER:

Mantolama Diibeli plastik diibellerinin iizerine metal (celik) ve plastik ¢ivi uygulanarak dig
yalitim sistemlerinin ytkleyici ve tasiyiciligi gérevini Ustlenir. Diibellerimiz plastik olup,
kirlmaz 6zellige sahiptir.

Isi yalitim levhalarinin bina cephelerine sabitlenmesi amaci ile kullanilir.

* Briit betonlar icin BONATHERM GELIK CiViLi DUBEL lerimiz kullanilmalidir.

ISI YALITIM (DONATI) FiLESi CE 1509001

URUN OZELLIKLERI:

Alkali ortama ve korozyona dayaniklidir.

KULLANIM ALANLARI:

- Dis ve i¢ cephe 1si yalitimi mantolama sistemlerinde

- 160 gram siva filesi i¢ cephe, kaba siva ve algi siva uygulamalarinda
- Zemin sap siva uygulamalarinda tagiyici donati

- Dig cephe macun ve tamirat uygulamalarinda

- Asmolen strafor kat arasi tabla betonlarda

KOSE PROFIL (PVC) C€ 1509001

OZELLIKLERI:

2,5 m uzunlugunda, PVC fileli kose profilidir. Bina koseleri, pencere, kapi kenarlarinin olasi
mekanik hasarlara karsi korunmasi ve siva katinda diizgiinliik saglama amaciyla kullanilan
profillerdir. Alkali ortama ve korozyona dayaniklidir.

UYGULAMA:
Siva uygulamasinda mantor gérevi géreceginden yiizeyleri piiriizsiiz, gényesinde
ve diizgiin olmalidir.

*KSS Yalitim Ins. San. ve Tic. A.S. izoder Gyesidir.
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KSS Yaliim insaat San. Tic. A.S.

Giresun Organize Sanayi Bélgesi
3. Cadde No: 4 L
MERKEZ-GIRESUN/TURKIYE
Telefon: 0850 888 55 77

Faks: +90 454 225 80 80
www.kss.com.tr
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“Kosgeb Destegi ile Urefilmistir”

www kosgeb.gov.ir
Basim Tarihi :
_ Ocak 2018
Ozcan Damla Matbaacilik
www.damlamatbaa.com.tr



